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1 Auftrag, Vorgang und Situationsbeschreibung

Die Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH wurde von der Stadt Hamm beauftragt,

e den vorliegenden Bestand des gebundenen Oberbaus und ungebundenen
Oberbaus fur die Hammer Stral3e in Hamm zu erfassen,

e eine Aussage Uber eine Wiederverwertung fur die gebundenen Schichten nach

RuVA-StB 01 sowie fur die ungebundenen Schichten nach Ersatzbaustoffver-

ordnung sowie Uber eine Entsorgung gemaf den Vorgaben der Deponieverord-

nung zu treffen.

Fir die Bestandsuntersuchung wurden die nachfolgend aufgefuhrten Untersuchungs-
schritte in situ durchgefuhrt:

e Begutachtung der Verkehrsflachen und Festlegung der Probeentnahmestellen
am 17.06.2025
e Probenahme (Bohrkerne, Rammkernbohrungen, Schuirfe) am 17.06.2025

Die gewonnenen Proben wurden labortechnisch fur weitere Materialanalysen
(chemisch und substantiell) untersucht.

Die detaillierten Beschreibungen zu den einzelnen Arbeits- und Untersuchungsschrit-

ten werden in dem nachfolgenden Kapitel 2 erlautert.
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2 Untersuchungsschritte und -beschreibungen

2.1 Probennahme

Zur Substanzbewertung des vorhandenen gebundenen Aufbaus der Stral3e und zur
Bestimmung von Stralenpech wurden an den in der nachfolgenden Tabelle 1 sowie
im Lageplan (Anlage 1) aufgefuhrten Untersuchungspunkten Asphaltbohrkerne ent-

nommen und im Anschluss Rammkernbohrungen bzw. Schurfe durchgefuhrt.

FUr die Erstellung der Schirfe 2 bis 5 wurde zunachst das Pflaster gedffnet, anschlie-

Rend wurden handisch Materialproben bis zu Endteufen von jeweils max. 0,70 m ent-

nommen.
Tabelle 1: Entnahmestellen der Bohrkerne und Rammkernbohrungen / Schiirfe
bezPer:::?mennt;n Durchmesser Positionierung
9 | BK/RKB®
[BK/RKB/ [mm] Entnahmestelle Ort Anmerkun-
SCH] O gen
BK/RKB 1 100/ 80 Katharinenstralle vor Hsnr. 1 Fahrbahn -
SCH 2 ) Hammer S1tr1a1Bae vor Hsnr. Parkstreifen )
Hammer Stralke vor Hecke .
SCH3 ] Hsnr. 1 (AndreasstraRe) Parkstreifen )
SCH 4 ) Hammer Stral’e vor Hsnr. Parkstreifen )
105a
SCH5 - Hammer Stral3e vor Hsnr. 116 Gehweg -

®) Bk = Bohrkern; RKB = Rammkernbohrung; SCH = Schurf

Durch die durchgefuhrten Rammkernbohrungen bzw. Schurfe werden nur punktuelle
Aufschllisse des ungebundenen Untergrundes dargestellt. Bei inhomogenen Boden-
strukturen kdnnen im angrenzenden Bereich der Entnahmestelle deutliche Abwei-

chungen der Materialzusammensetzung und Schichtenfolge auftreten.



\J

v

INGENIEURGESELLSCHAFT PTM DORTMUND mbH

>

- Seite 6 von 21 - zum Gutachten Nr.: 25-0331 INGENIEURGRUPPE PTM

Die Einstufung der Materialien in Bodengruppen gemaf DIN EN 18196 erfolgt nach
organoleptischer Analyse der Materialien ohne eine Siebanalyse, sodass die Korngro-
Renanteile lediglich qualitativ geschatzt werden und abweichen kénnen. Eine Verifizie-

rung ist mittels eines erweiterten Laborprogramms (Siebung / Schlammung) maglich.
2.2 Rammkernbohrungen nach EN ISO 22475-1 (2007)

Nach EN ISO 22475-1 (Januar 2007) werden Rammkernbohrung fur die Entnahme
von Boden- und Felsproben und Grundwasserstandsmessungen im Bohrloch fur geo-
technische Erkundungen verwendet. Hierzu werden Kleinbohrungen mit einem Durch-

messer zwischen 36 mm und 80 mm durchgeflhrt.

Bei dem rammenden Bohrverfahren wird eine einseitig geschlitzte hohle Sonde aus
Stahl mit einem motorbetriebenen Kettenfahrzeug, welches mit einem Hydraulikham-
mer (Schlaggerat) ausgestattet ist, in den Boden gerammt. Im Anschluss wird die
Sonde durch ein hydraulisches Ziehgerates aus dem Untergrund gezogen und befor-
dert so im Hohlkdrper der Sonde das Bodenmaterial aus der entsprechenden Bohr-
tiefe. Anhand des Materials in der Sonde lassen sich die Art, die Dicke, die raumliche
Lage, die Zusammensetzung und der Zustand der einzelnen Schichten und Stérungen
im Untergrund betrachten. In Abhangigkeit von Schichtwechseln der erbohrten Boden
werden Proben fur geologische, geotechnische und chemische Untersuchungen ent-
nommen und fachgerecht verpackt. Die Qualitat der Bodenproben wird durch geologi-

sche und hydrogeologische Verhaltnisse beeinflusst.

Uber den Bohrfortschritt lassen sich wahrend der Bohrungen Rickschlisse auf die
Untergrundverhaltnisse schlieen:
e Hohe Eindringgeschwindigkeit und geringer Bohrwiderstand
o Lockerer oder weicher Untergrund
o Hohlraume oder Klufte
e Geringe Eindringgeschwindigkeit und hoher Bohrwiderstand
o Dicht gelagerter bzw. fester Untergrund
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o Hindernisse, wie zum Beispiel Baumwurzeln, Beton, grofere Steine

(Findlinge), Felsoberflache

Das Kleinrammbohrverfahren ist laut Tabelle 2, Zeile 9 (EN ISO 22475-1) flr Bdden
geeignet. Je nach Festigkeit und Gesteinsart kann der Verwitterungshorizont einige
cm (zum Beispiel Kalkstein) bis dm (zum Beispiel Tonschiefer) erbohrt und damit unter

Umstanden nachgewiesen werden.

2.3 Chemische Untersuchungen im Labor

Mit den chemischen Untersuchungen

e der gebundenen Proben (Asphalt) gemal RuVA-StB 01/05("),

e der ungebundenen Proben (Bodenproben ohne Fremdbestandteile, mit Fremd-
bestandteilen <10%, mit Fremdbestandteilen >10% sowie Stoffklassen aus
Rammkernbohrungen, Schirfe, Haufwerke, Bankette) gemaR EBV® sowie
DepV®),

wurde die Gesellschaft fur Bioanalytik mbH (GBA), Bruchstralle 5c in 45883 Gel-

senkirchen und AGROLAB Umwelt GmbH, Doktor-Hell-Str. 6 in 24107 Kiel beauf-

tragt. Die Ergebnisprotokolle liegen als Anlage 5 bei.

Nach Abgabe des Gutachtens werden die verbliebenen Bohrkern- und Bodenproben
der Laborversuche 6 Monate aufbewahrt und dann, falls vom Auftraggeber nicht an-

ders gewunscht, entsorgt.

M Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandtei-
len sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Stralenbau (RuVA-StB 01/Fassung 2005)

@ Verordnung zur Einflhrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung,
Berlin 11. Juni 2021

®) Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung, DepV) vom 16.07.2009, BGBI. | 2009;
zuletzt gedndert: 03.2016.
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2.3.1 Untersuchung fur die Verwertung von Ausbauasphalt

An den entnommenen Bohrkernen aus der Straf3enkonstruktion wurde jeweils ein
Nachweis auf teer-/pechhaltige Bestandteile im Bindemittel mittels Farbindikations-
verfahren gemaR dem FGSV-Arbeitspapier 27/2*) durchgefihrt.

Die Ergebnisse dieser qualitativen Untersuchung sind zumindest stichprobenartig
durch quantitative chemische Untersuchungen auf PAK im Feststoff und Phenole im
Eluat entsprechend den RuVA-StB 01/05 zu bestatigen.

Bei Bestatigung der qualitativ negativ gepruften Einbaulagen/Bohrkerne kénnen diese
nach RuVA-StB 01 der Verwertungsklasse A zugeordnet werden und im HeilRmisch-

verfahren wiederverwertet werden.

Positiv getestete Einbaulagen sind in Abhangigkeit von der PAK- und Phenol-Konzent-
ration in die Verwertungsklassen B und C einzustufen und kénnen nur im Kaltmisch-

verfahren wiederverwertet werden.

Die Tabelle 2 fuhrt die Einstufungen nach RuVA-StB 01 sowie die resultierenden

Verwertungsverfahren auf.

Tabelle 2: Einstufung von Asphaltausbaumaterialien in Abhangigkeit der Schadstoffgehalte
Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01 Verwertungsverfahren
< 25 mg/kg PAK I
A < 0,1 mg/l Phenole Heilmischverfahren
B > 25 mg/kg PAK
< 0,1 mg/l Phenole .
Kaltmischverfahren
c PAK-Gehalt ist anzugeben senv
> 0,1 mg/l Phenole

Die Untersuchungen gemaly RuVA-StB 01 sowie die detaillierten Bewertungen und

Grenzwertkriterien liegen als Anlage 4.1 vor.

) Priifung von StraRenbaumaterial auf carbostammige Bindemittel — Schnellverfahren, FGSV AP 27/2,
2000
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Ab dem 01.01.2018 wird von dem Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infra-
struktur empfohlen, auf den Wiedereinbau von Baustoffgemischen mit teer-/pechhalti-
gen Bestandteilen (Verwertungsklasse B und C gemal RuVA-StB 01) in Bundesfern-
strallen zu verzichten. Des Weiteren gilt dies fur die Verwendung in Stral3enkorper,
wie zum Beispiel als Verfullmaterial in Widerlagern von Brucken oder zur Herstellung

von Dammschuttungen und Larmschutzwallen.

Die thermische Verwertung (z.B. bei der Zementherstellung) oder die thermische Be-
handlung (vollstandige Verbrennung der Schadstoffe und Wiederverwendung der ent-

haltenen Gesteinskdrnungen) werden empfohlen.

Zusatzlich sind in der Anlage 4.1 die Konzentrationen von Benzo)pyren und Y PAK1s
den Grenzwerten nach VM-Hinweis gegenibergestellt und die jeweiligen Abfallschlls-
sel gemaR der AVV® aufgefiihrt. In der Tabelle 3 sind die relevanten Abfallschliissel-

nummern fur Asphalt aufgelistet.

Tabelle 3: Abfallschliisselnummern gemal AVV

17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen

Asphalt

17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische

Fir die Einstufung von teerhaltigen Stralenaufbrichen nach der Abfallverzeichnisver-
ordnung als gefahrlichen Abfall (Abfallschlissel 17 03 01* - kohlenteerhaltige Bitumen-
gemische-) ist gemal dem Rundschreiben ,Abfallrechtliche Zuordnung von teerhalti-
gem Strallenaufbruch® vom Oktober 2007 des Ministeriums fur Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
(LANUV NRW) der PAK-Gehalt von 1.000 mg/kg und der Benzo@)pyren-Gehalt von
50 mg/kg entscheidend.

®) Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom
10.12.2001, BGBI. | S. 3379), zuletzt geéndert: 22.12.2016
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2.3.2 Untersuchungen zur Wiederverwertung und Deponierung

Am 1. August 2023 ist die Verordnung uber Anforderungen an den Einbau von mine-
ralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, die sogenannte Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV) in Kraft getreten (siehe Abbildung 1) und ersetzt damit die
LAGA M20. Hierdurch soll die Kreislaufwirtschaft gefordert, naturliche Ressourcen ge-
schont und Boden sowie Grundwasser nachhaltig geschitzt werden.

1. Artikel

Verordnung Uber Anforderungen an den Ein-
bau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverord-
nung - EBV)

A 4

2. Artikel
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV)

\ 4

3. Artikel

Mantelverordnung 5
— Anderungen Deponieverordnung (DepV)

A 4

4. Artikel
Anderungen der Gewebeabfallverordnung
(GewADbfV)

A 4

5. Artikel
Inkrafttreten und Aulerkrafttreten

»
>

Abbildung 1: Schaubild der Mantelverordnung

Die bundeseinheitliche Verordnung regelt
1. die Herstellung von mineralischen Ersatzbaustoffen.
2. das Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen sowie nicht aufberei-
tete Bodenmaterialen (Boden und Baggergut).
3. den Einbau unterhalb oder auRerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht in

technischen Bauwerken.
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Als technisches Bauwerk wird eine mit dem Boden verbundene Anlage oder Einrich-
tung bezeichnet, die aus Bauprodukten und / oder mineralischen Abfallen hergestellt
wird und technische Funktionen erfullt. Hierzu zahlen:

- Stral’en, Wege, Platze, Parkplatze,

- Baustralen

- Verkehrs, Industrie- und Gewerbeflachen

- Schienenverkehrswege

- Lager-, Stell- und sonstige befestigte Flachen

- Erdbaumafnahmen: Larmschutzwande und Sichtschutzwalle

- Kabel- und Leitungsgraben

- Kanalgraben

- Baugruben und Hinterfullungen

- Aufschattungen zur Stabilisierung von Boschungen und Bermen

Als mineralischer Ersatzbaustoff gelten die Baustoffe, die als Abfall oder Nebenprodukt
aus Aufbereitungsanlagen hergestellt werden oder bei einer Baumalinahme anfallen
und die Anforderung der Schadlosigkeit der definierten Stoffkategorien einhalt. Somit
durfen nur Baustoffe verwendet werden, die eine nachteilige Veranderung der Grund-
wasserbeschaffenheit und schadliche Bodenveranderung nicht verursachen konnen.
Die Stoffkategorien umfassen folgende Materialklassen:

- Hochofenstuckschlacke (HOS)

- Huttensand (HS)

- Stahlwerksschlacke (SWS)

- Kupferhuttenmaterial (CUM)

- Gielerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

- Gielereirestsand (GRS)

- Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle (SKG)

- Steinkohlenkesselasche (SKA)

- Steinkohlenflugasche (SFA)

- Braunkohlenflugasche (BFA)

- Hausmdullverbrennungsasche (HMVA)
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- Recycling-Baustoff (RC)
- Bodenmaterial (BM)

- Baggergut (BG)

- Gleisschotter (GS)

- Ziegelmaterial (ZM)

Wird das Gesamtvolumen von 250 m?® von einem mineralischen Ersatzbaustoffe (Re-
cycling-Baustoff der Klasse 3 — RC-3) oder ein Gemisch (Bodenmaterial der Klasse F3
— BM-F3 bzw. Baggergut der Klasse F3 — BG-F3) bei einem Einbau Uberschritten,

muss dies bei der zustandigen Behorde vier Wochen vor Baubeginn schriftlich oder
elektronisch angezeigt werden. Hierzu kann die Vorlage aus der Ersatzbaustoffverord-

nung (Anlage 8: Voranzeige) verwendet werden.

Bei einer Verwendung von bestimmten mineralischen Ersatzbaustoffen in einem tech-
nischen Bauwerk sind von der Materialklasse gewisse Mindesteinbaumengen zu be-
achten (siehe Tabelle 4). Liegt ein Gemisch aus mineralischen Ersatzbaustoffen vor,
muss fur die jeweilige Materialklasse die dementsprechende Mindesteinbaumenge be-
rucksichtigt werden. Diese Vorgaben gelten nicht flr Instandsetzungs- oder Ergan-
zungsmalinahmen an technischen Bauwerken, wenn am Einbauort der bendtigte mi-

neralische Ersatzbaustoff bereits verwendet wird.

Tabelle 4: Mindesteinbaumenge von bestimmten mineralischen Ersatzbaustoffen

Materialklasse Mindesteinbaumenge

Hausmullverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)
Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2) 250 m?
Kupferhittenmaterial der Klasse 2 (CUK-2)
Braunkohlenflugasche (BFA)
Steinkohlenkesselasche (SKA)
Steinkohlenflugasche (SFA) 500 m?

Hausmullverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)
Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)
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Hochofenstlickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)
Kupferhittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)
Gieldereirestsand (GRS)
Gielderei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Die Ersatzbaustoffverordnung gilt nicht flr die nachfolgenden Anwendungsbereiche:

- Gewinnung von naturlichen Bodenschatzen

- Ein- und Aufbringen auf oder in durchwurzelbare Bodenschichten

- Aufgrabungsverfullung unterhalb oder auRerhalb der durchwurzelbaren Boden-
schicht ohne technisches Bauwerk

- Zwischen- und Umlagerungen innerhalb von Flachen vergleichbarer Bodenver-
haltnisse

- Sanierung von Bodenaltlasten

- Als Deponieersatzbaustoff

- Halden oder Absetzbecken des Bergbaus

- Bergbaulichen Hohlraumen

- Deichbau

- Gewasserbau

- Tagebergbau

- Ausbauasphalt

In Abhangigkeit der gunstigen (grundwasserfreie Sickerstrecke > 1,0 m zuzuglich
0,5 m Sicherheitsabstand) respektive unglnstigen Grundwasserdeckschichten und
der Lage zu Wasserschutzgebieten sind fur die Materialgruppen in der Anlage 2 (27
Tabellen fur technische Bauwerke) und in der Anlage 3 (13 Tabellen fur spezifische

Bahnbauweisen) die moglichen Einbauweisen aufgelistet.

Die Tabelle 5 stellt nachfolgend die Zuordnungsklassen BM-0 bis > BM-F3 dar.
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Tabelle 5: Einbauklassen gemaR den Bestimmungen der EBV

BM-0 Gleichbedeutend mit der Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV

BM-0* / BM-FO0* | Wiederverwertung im uneingeschrankten, offenen Einbau

BM-F1 Wiederverwertung im eingeschrankten Einbau: siehe Tabelle 6 der EBV
BM-F2 Wiederverwertung im eingeschrankten Einbau: siehe Tabelle 7 der EBV
Wiederverwertung im eingeschrankten Einbau: siehe Tabelle 8 der EBV
BM-F3 . :
Es herrscht Anzeigepflicht
> BM-F3 Keine Wiederverwertung maglich

Die gewonnenen Materialien aus den Rammkernbohrungen und den Schurfen werden

zu reprasentativen Mischproben zusammengestellt und homogenisiert.

In den Anlagen 4.2 bis 4.6 sind die Untersuchungsergebnisse den Zuordnungswerten

der Einbauklassen BM-0 bis BM-F3 der Ersatzbaustoffverordnung gegenubergestellt.

Zur Bestimmung der Deponieklasse werden die Proben einer Deklarationsanalyse

nach DepV unterzogen. Gemal} § 2 der DepV werden fur die Ablagerung folgende

Deponieklassen (DK) unterschieden:

e DK O - Deponie: Oberirdische Deponie fur Inertabfalle (z. B. unbelasteter Boden und
unbelasteter Bauschutt)

e DK I bis DK Il — Deponie: Oberirdische Deponie fur nicht gefahrliche Abfalle

e DK Il — Deponie: Oberirdische Deponie fur nicht gefahrliche und gefahrliche Abfalle

In der deutschen Abfallverzeichnisverordnung (AVV) sind die Abfallarten nach der Her-
kunft und dem Entstehungsprozess in 20 Hauptgruppen unterteilt. Jeder Abfallart wird
ein sechsstelliger Zahlencode (Abfallschlisselnummer) zugeordnet. Des Weiteren
werden die Abfalle als gefahrliche Abfalle (durch einen Stern * gekennzeichnet) und
als nicht gefahrliche Abfalle klassifiziert. Diese Einstufung erfolgt iber den Gehalt an
gefahrlichen Inhaltsstoffen oder Eigenschaften.

In der Anlage 4.7 sind die detektierten Schadstoffgehalte den Zuordnungswerten der

Deponieklassen DK 0 — DK IIl gegentbergestellt und die jeweiligen Abfallschlissel
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gemaf der AVV® aufgefiihrt. In der Tabelle 6 sind die relevanten Abfallschlisselnum-

mern aufgelistet.

Tabelle 6: Abfallschliisselnummern gemal AVV

Boden

17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen

17 05 03* | Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten

Schlacke 10 02 02 | unbearbeitete Schlacke

Beton 17 01 01 | Beton

reiner und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten
Bauschutt Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, mit Ausnahme der-

17 01 06* Gemische aus oder getrennten Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen

e jenigen, die unter 10 01 06 fallen

Asbest 17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe

2.4 Substanzielle Untersuchungen im Labor

2.4.1 Hinweise zur Bewertung der Asphaltstruktur (Bohrkerne)

Nachfolgend werden die zur Bewertung der Asphaltstruktur (Bohrkerne) heran-

gezogenen Strukturmerkmale erlautert:

Offenporigkeit:

(offensichtliche, (ber das (libliche Mal3 hinausgehende Hohlraumstrukturen)
Die in diesem Gutachten als offenporig beschriebenen Bohrkernabschnitte
zeigen aufgrund ihrer Struktur ein erhdéhtes Risiko fir Verformung und Riss-
bildung. Zudem wird durch das Eindringen von Luft und Wasser die Alterung
des Bindemittels (Bitumen) beschleunigt und damit Schadigungen in Form von
Ausmagerungen und Versprodung begunstigt.

Schichtenverbund:

(fehlender Schichtenverbund zwischen zwei Einbaulagen)

Schadigungen dieser Art fuhren zwangslaufig zu einer Reduzierung der
Nutzungsdauer durch eine verminderte Aufnahme von Schub- und Scherkraften

bzw. Biegebeanspruchungen (kein monolithischer Aufbau).

Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom
10.12.2001, BGBI. | S. 3379), zuletzt geéndert: 22.12.2016
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¢ Unterdimensionierung:
(signifikante Unterschreitung der Mindestdicke nach den RStO 12/24)
Die Mindestdicke richtet sich nach Belastungsklassen, die sich durch die vor-
herrschende Verkehrsbeanspruchung ermittelt. Eine Unterdimensionierung
fuhrt zu verminderter Nutzungsdauer durch geringere Tragfahigkeit.

¢ Rissbildung:
(Auftreten bzw. Verlauf eines Risses durch eine einzelne Schicht oder die
Gesamtkonstruktion)
Risse in Form von Ermudungs-, Spannungs- und/oder Reflexionsrissen haben
u.a. durch eindringendes Wasser in die Konstruktion einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Nutzungsdauer einer Stral3e.

2.4.2 Substanzbewertung der ungebundenen Materialien

Die Einstufung der Materialien in Bodengruppen gemaf DIN EN 18196 erfolgt nach
organoleptischer Analyse der Materialien. Falls eine eindeutige Feststellung der Bo-
dengruppe nicht moglich ist, wird eine Siebanalyse nach DIN ISO 17892-4 (fur Boden)
und DIN EN 933-1 (fir Baustoffgemische) empfohlen, sodass die KorngroRenanteile

verifiziert werden kdbnnen.

Die folgende Abbildung 2 entsprechend den ZTV E-StB 17 fuhrt die Bewertung der
Frostempfindlichkeit in Abhangigkeit der Bodengruppe auf und bilden die Bewertungs-

grundlage fur die untersuchten Bodenproben.
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Frostempfindlichkeit Bodengruppen (DIN 18196) ST* GT*
: i GW, Gl, GE SuU*, GU*
F1 nicht frostempfindlich SW, 51, SE L TM
TA Ul, UM, UA
” gering bis mittel OT, OH, OK ou
frostempfindlich ST, GT } i B
bt ST, GT
L, TM SuU, GU
UL, UM, UA TA
F3 sehr frostempfindlich ou w104 S ST, ;GT
ST Gl ., SU,:GU
SU*, GU* 2
£ F1
1) zu F1 gehorig , wenn bei £
U>15,0 der Antelder abschiammbaren Bestantelle ‘-
(d< 0,063 mm) £5,0 M.-% ist g. :
oder bei v
U<6,0 der Anteil der abschlammbaren Bestandteile = Gw, Gl, GE F1
(d< 0,063 mm) £15,0 M.-% ist @ SW, :5I, SE
Im Bereich 6,0 < U< 15,0 kann der fiir die Zuordnung zu F1 é
zuldssige Anteil an Korn unter 0,063 mm linear interpoliert 0 T T T
werden (s. Bild) & 2 10 d 1>
Ungleichférmigkeitszahl U= dﬂ
10

Abbildung 2: Zuordnung der Frostempfindlichkeitsklassen [ZTV E-StB 17]

3 Ergebnisse der Untersuchungen

3.1.1 Gebundener Oberbau (Bohrkerne)

Die Gesamtstarken des gebundenen Oberbaus und die angrenzende ungebundene
Schicht sind fur alle enthommenen Bohrkerne in nachfolgender Tabelle 7 zusammen-

gefasst.
Tabelle 7: Gesamtstarken des gebundenen Oberbaus (Bohrkerne)
Bohrkern Gesamtstarken des Art der Unterlagerndes
gebundenen Oberbaus Befestigung ungebundenes Material
[n] [cm]
BK 1 9,0 Asphalt Schotter

Fir die detaillierte Schichtenfolge und Strukturanalyse ist die Anlage 2 heranzuziehen.
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3.1.2 Ungebundener Oberbau (Rammkernbohrungen, Schiirfe)

Auf Grundlage von Rammkernbohrungen (RKB) und Scharfen (SCH) wurde das un-
gebundene Material des Oberbaus analysiert. Die Schichtdicken und -zusammenset-
zungen sowie die vorgetroffene Bodengruppe und die entsprechende Einteilung in die
Frostempfindlichkeitsklasse jeder Bohrung sind im Detail den Saulenprofilen der An-
lage 3 zu entnehmen. Die Bodenansprache der einzelnen Schichten erfolgte orga-

noleptisch.

3.2 Chemische Untersuchungen

Die gebundenen sowie ungebundenen Schichten wurden entsprechend der geltenden
Vorschriften Deklarationsanalysen unterzogen. Die Ergebnisse werden dabei entspre-
chend der Art des untersuchten Materials und der Untersuchungsmethode getrennt in

den nachfolgenden Unterkapiteln aufgefuhrt.

3.2.1 Teer-/pechhaltige Bestandteile im Bindemittel

An den entnommenen Bohrkernen wurde jeweils ein Nachweis auf teer-/pechhaltige
Bestandteile im Bindemittel mittels Farbindikationsverfahren nach FGSV-Arbeitspapier
27/2 durchgefuhrt (vgl. Anlage 2) und eine quantitative Bestimmung der PAK- und
Phenolgehalte vorgenommen (vgl. Anlage 4.1).

Die Tabelle 8 fasst die Analyse auf teer-/pechhaltige Bestandteile zusammen.

Tabelle 8: Ergebnisse der Analyse auf teer-/pechhaltige Bestandteile
) Nachweis auf Abweichende| Verwertunas- Abfall-
Bohrkern | Gesamtstarke des | teer-/ pechhaltige Proben- klasse g schliissel
Bohrkerns Bestandteile ™  |pezeichnung
gemal geman
n
[n] [cm] [cm] +/- [n] RuVA-StB 01 AVV
BK 1 9,0 0,0-9,0 | negativ - A 170302

() mittels Farbindikationsverfahren Analyse gepruft
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Die durchgefuhrten Untersuchungen nach RuVA-StB 01 an den aufgelisteten Bohrker-
nen (siehe Tabelle 8) stellen eine stichprobenartige Untersuchung des gesamten Un-

tersuchungsabschnittes dar.

In Bereichen von Ausbesserungsstellen, Aufgrabungen, alten Asphaltdecken, etc. be-
steht die Moglichkeit einer abweichenden PAK-Belastung bzw. Verwertungsklasse im

Ausbaumaterial.

Es wird empfohlen, beim Ausbau der Asphaltbefestigung die aufgenommenen Materi-
alien kontinuierlich einer organoleptischen Prifung zu unterziehen und ggf. durch den
Schnelltest mittels Farbindikationsverfahren gemafly dem FGSV-Arbeitspapier 27/2 auf

eventuell mogliche Belastungsbereiche zu Uberprufen.

3.2.2 Chemische Untersuchungen gemaf EBV und DepV

Hinsichtlich der Wiederverwertung und Deponierung der Ausbaumaterialien wurden
fur chemische Untersuchungen reprasentative Mischproben wie folgt zusammenge-

stellt und homogenisiert (vgl. Tabelle 9):

Tabelle 9: Probenzusammenstellung
Proben- Zusammensetzung Teufe Material Untersuchungsumfang
bezeichnung )| (RKB, Einbaulage) | von - bis [m]
MP 1 11-13 0,09-070 | (Aufftllung) Kies, EBV / DepV
Schluff
_ B (Auffillung) Kies,
MP 2 21-24 0,08 - 0,60 Sand / Schiuff EBV / DepV
MP 3 3.1-33 0,05-070 | (Aufftllung) Kies, EBV / DepV
Schluff
MP 4 41-44 0,08—0,60 | Aufftllung, Kies, EBV / DepV
Sand
MP 5 51+5.2 0,05-0,70 Aufflllung, Kies EBV / DepV

() MP = Mischprobe
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Die Zusammenstellungen der Mischproben und die daraus folgende Deklarationen ge-
mald EBV / DepV beruhen auf den punktuellen Aufschlissen des ungebundenen Un-
tergrundes. Bei inhomogenen Bodenstrukturen und insbesondere Auffullungen mit un-
terschiedlichen Fremdstoffanteilen kénnen Schwankungen in den

Parameterkonzentrationen der jeweiligen Deklarationsanalyse auftreten.

Sollten im Zuge der Baumal3inahme andersartige Béden oder Fremdstoffe angetroffen
werden, wird empfohlen, eine weitere Analytik durchzufiihren, um mogliche Schad-

stoffquellen zu Uberprifen.

3.2.2.1 Ersatzbaustoffverordnung

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung sind
in den Anlagen 4.2 bis 4.6 den Zuordnungswerten BM-0 bis BM-F3 gegenubergestellt.
Es lassen sich folgende Einbauklassen (s. Tabelle 10) gemaR EBV (2021) ableiten.

Tabelle 10: Deklarationsanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung (2021)
Proben- Ursachen fiir die Einbauklasse _ _ _
e Costotoft — Einbauklasse Einbauweise
MP 1 Nickel Leitfahigkeit BM-0* #:2:;:352
P2 | kel Zink : Tabelle 5
P 3 - - B0 Tabelle s
MP 4 Ben;f(z;;’y o | Leitfahigkeit BM-0*+ ?:2:;:3 :
MP 5 - Arsen BM-F2 #2::;:372

+ : Zulassige Anpassungen der Einbauklassen kdnnen der Anlage 4.5 entnommen werden.

3.2.2.2 Deponieverordnung (DepV)
In der Anlage 4.7 sind die jeweils analysierten Schadstoffgehalte den Zuordnungswer-

ten der DK 0 — DK Il gegenubergestellt.
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Die ableitbaren Deponieklassen - unter Berucksichtigung zulassiger Ausnahmerege-
lungen gemal der DepV - fur die durch die Proben jeweils reprasentierten Materialien

kénnen der nachfolgenden Tabelle 11 entnommen werden.

Tabelle 11: Deklarationsanalyse nach DepV
Proben- Ursachen fiir die Deponleklasse Deponieklasse | Abfallschliissel
bezeichnung Feststoff Eluat gem. DepV gem. AVV
MP 1 - - DK 0° 17 05 04
MP 2 = - DK 0 17 05 04
MP 3 - - DK 0 17 05 04
MP 4 = - DK 0° 17 05 04
MP 5 - - DK 0° 17 05 04

° : Zulassige Anpassungen der Deponieklassen, die z. T. einer behoérdlichen Zustimmung bediirfen, kdnnen der
Anlage 4.7 enthommen werden.

3.3 Bewertung der gebundenen Restsubstanz
3.3.1 Bewertung der Asphaltstruktur (Bohrkerne)

Um Aussagen uber die nutzbare Restsubstanz einer Asphaltbefestigung zu treffen,
muss die Bewertung/Prufung generell aufsteigend - von der untersten Lage ausge-

hend - erfolgen.

Der Bohrkern BK 1 weist keine substanziellen Auffalligkeiten auf.

INGENIEURGESELLSCHAFT PTM DORTMUND MBH

| )
ATE7 ) -
e ). .

-

J. P. Gilbert, M. Sc. & D. John, M. Sc.
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== Untersuchungsabschnitt

Q
Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155, 44319 Dortmund

Tel.: (0231)9271210
Fax: (0231) 92 71 21 22

Mail: dortmund@ptm.net

Projekt: Anlage :
Bestandsuntersuchung 1.1
Hammer Stralle 2.BA Projekt-Nr.:
in Hamm 25-0331
Auftraggeber: MaRstab:
Stadt Hamm ohne
Tiefbau- und Grinflachenamt Datum:
Gustav-Heinemann-Strafie 10, 59065 Hamm 27.08.2025

Ubersichtslageplan




Projekt: Anlage
Bestandsuntersuchung 1.2
BK: Bohrkernentnahme Ingenieurgesellschaft Hammer StraRe 2.BA Projekt-Nr
@ RKB: Rammkernsondierung PTM Dortmund mbH in Hamm
SCH: Schurf Frische Luft 155, 44319 Dortmund | Auftraggeber:
Tel.: (0231)9271 210 Stadt Hamm ohne
Fax: (0231) 92 71 21 22 Tiefbau- und Grinflachenamt Datum:
Mail: dortmund@ptm.net Gustav-Heinemann-Strafie 10, 59065 Hamm 27.08.2025

.
g - 2
r y e |
: \ Kb
'

Lageplan mit Untersuchungspunkten




Tiefe des Asphaltbohrkerns [cm]

BK1 BK1

KatharinenstraBe /
Hammer StraBeChemie

0

6,87

Schotter

Bohrkern [-]

DSB
ACT

Dunnschichtbelag
Asphalttragschicht

D Pos. Befund nach RuVA-StB 01:
Verwertungsklasse B/C + PAK-Wert [mg/kg]

Neg. Befund nach RuVA-StB 01:
Verwertungsklasse A + PAK-Wert [mg/kg]

Positiver optischer Befund nach FGSV-
Papier 27/2

Nicht eindeutiger optischer Befund nach
FGSV-Papier 27/2

Chemische Analysen gemafl EBV und DepV

BENN

2,
S

Ingenieurgesellschaft PTM
Dortmund mbH
Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.: (0231) 9271210
Fax.: (0231) 92 71 21 22

Projekt

Bestand

Auftraggeber
Stadt Hamm

suntersuchung | Tiefbauamt

Hammer Strale in  |Gustav-Heinemann-StraRe 10

Hamm 59065 Hamm

Anlage
2.0

Projekt-Nr.
25-0331

Datum
26.08.2025

Schichtenprofile der Bohrkerne




Bohrkerndokumentation und -analyse

Projekt
Entnahmedatum
Entnahmestelle

Bezeichnung : BK1

&/

i
3 5
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. 2 4
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7 9 10

: 25-0331 - Bestandsuntersuchung Hammer Stral’e in Hamm
1 17.06.2025
: Katharinenstralde / Hammer Stral3e

Visuelle Ansprache

MaRe

StraBenpech im Bindemittel
[cm]

Erldauterungen

Material

Schicht zerfallen

Offenporigkeit

Rissbildung

fehlender

Haftverbund

Optischer
Befund *
Quantitativer
Nachweis **

> PAK (EPA)
[mg/kg]
Phenolindex [mg/I]
EinzelmaR
Summenmal

Dunnschichtbelag

Asphalttragschicht

-
ESN
-
ESN

> |Verwertungsklasse

o
oo
\‘
S
5

negativ|negativ

N
o
©
o

[*1 qualitativer
Nachweis

mittels
Farbindikations-
verfahren nach
FGSV-Papier

27/2, Ausg.

2000

[**1 gemaf
RuVA-StB 01
auf die
Parameter PAK

und Phenole

nicht
nachweisbar

[n.n.]

[n.e.] nicht eindeutig

Angrenzende ungebundene Schicht:

AnschlieBende Untersuchung:

Schotter

SCH

Kurzbewertung:

Der Bohrkern ist frei von teerhaltigem Bindemittel. **
Die optischen Befunde auf Stralenpech wurden quantitativ bestatigt. **
Der Bohrkern weist keine auffallige Porositat auf.

Der Bohrkern verfugt Gber Schichtenverbund
Der Bohrkern weist keine aufféllige Rissbildung auf

Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155
44319 Dortmund

Tel.: (0231)9271210
Fax: (0231) 92 71 21 22

3

L \/

7

Auftraggeber:

Stadt Hamm

Tiefbauamt
Gustav-Heinemann-Stralte 10

59065 Hamm

Anlage :
21

Projekt-Nr.:
25-0331

Datum:
26.08.2025




rel H. [m]
0.00

-0.25

-0.50

-0.75

RKB 1

Katharinenstral3e vor Hsnr. 1

SCH 2

Hammer Stralle vor Hsnr. 111a

Fahrbahn Parkstreifen
Asphalt Pflaster
BK1R 0.09 BK2R® . 008 _
°0 o Auffullung, Kies MP2-210|| anA0 - Auffillung, Kies
asp dunkelgrau, Felsbruch,Schlacke, ae dunkelgrau, Felsbruch,
MP1-110)f © o Betonbruch, schwach sandig - sandig, GU /F2 00°.° Splitt, sandig, sehr
o0 O schwach schluffig oA : Os;.:zhwach schluffig
aa B 0.20 e ) ) _
anp Auffiillung, Kies mMp2-220lle® - . Auffillung, Kies
o ©® grau, dunkelgrau, dunkelbraun, PRI rotbraun, grau, Felsbruch,
MPX-12gf o - Felsbruch, Betonbruch, Schlacke, (GU-GU* / F2-F3) sy € stark sandig, sehr schwach
Schlufflinsen, sandig - stark MP2-230||2> o schluffig - schwach schluffig
i ; 7 . 0.30
O§§7nd|g, schwach schluffig - schluffig Auffiillung, Kies
braun, rotbraun, Felsbruch,
Schlacke <10%, sandig
Schluff - stark sandig, schwach
ocker, braun, sandig UM/F3 MP2-240 schluffig
0.40

Untersuchungsergebnisse

0.70

Mischp

DepV:
AVV: 1

robe 1:

EBV: BM-0*

DK 0°
7 0504

Mischprobe 2:
EBV: BM-0*
DepV: DK 0
AVV: 17 05 04

+ Zulassige Anpassungen der Einbauklasse kdnnen der Anlage 4.4 enthommen werden.
¢ Zulassige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behoérdlichen Zustimmung bedurfen, kénnen den Anlagen 4.7 entnommen werden.

Auffullung, Sand, Schluff

< 10%, schwach kiesig
0.60

SCH 3

Hammer StralRe vor Hecke Hsnr.1 (Andreasstralle)

GW /F1

(GW-GU / F1-F2)

GW /F1

Schlacke <10%, Ziegelbruch (SU*-UL / F3

Parkstreifen

oo B Plaster
MP3-3.10]© A9 ° p

Auffillung, Kies

a © grau, hellbraun, Bettungssplitt, (GW / F1
EN ? sandig
0.08
: Auffullung, Kies
MP3-320] aa hellbraun, rotgrau, Felsbruch,

stark sandig, sehr schwach GU/F2
schluffig
0.27
Schluff
dunkelgrau, dunkelbraun, UL-TL/F3

stark tonig, sandig

MP3-330 0.70

Mischprobe 3: Mischprobe 4:
EBV: BM-0 EBV: BM-0*+
DepV: DK 0 DepV: DK 0°
AVV: 17 05 04 AVV: 17 05 04

Mischprobe 5:
EBV: BM-F2
DepV: DK 0°
AVV: 17 05 04

Legende Bodenarten und Konsistenzen

Mweich

Asphalt l Pflaster Sand
A | Auffillung [o o | Kies lScthff
o]

Ton

Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

Klasse Frostempfindlichkeit Bodengruppe nach DIN 18196
F1 nicht frostempfindlich GW, GI, GE, SW, SI, SE
F 2 gering bis mittel frostempfindlich TA, OT, OH, ST, GT, SU, GU

F3

sehr frostempfindlich

TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, GT*, SU*, GU*

SCH 4

Hammer StralRe vor Hsnr. 105a
Parkstreifen

SCH 5

Hammer StralRe vor Hsnr. 116

Gehweg
1Pflaster _ BKk50O] 0F:)glaster
BK4 X 0.08 = AO = 05 .
Ry s Auffillung, Sand MES-510L e A2 Auffullung, Kies
P R sandig SE/F1 co ©- dunkelgrau, Bettungssplitt, GE-GW / F1
42 0 0.10 . sehr schwach sandig
LA° Aufflllung, Kies o - schwach sandig
2 grau, rotgrau, Felsbruch, GW /F1 IR \_0.09
MP4-420 aeo sandig, sehr schwach schluffig .a _OO
. 0.30 B
© 0 Aufflllung, Kies a0 © . ,
i hellgrau, grau, Felsbruch, GW T ET i o Aufflllung, Kies
=/ Schlacke <10%, sandig, sehr o B gggﬁLarldthgI;?I;ucit
h h schluffi e ’ - * -
MP4-430 00 os.sc.o wach schluffig B <10%, stark sandig, (GU GU*/F2 F3)
- Auffiillung, Sand e schwach schluffig
. dunkelgrau, rot, Ziegelbruch,  (SW 71 oo - schluffig
MP4-440) 220 Wourzelreste, kiesig, sehr o IE
schwach schluffig an °
0.60 e L
MP5-520)| aa © 0.70
Bauvorhaben : Anlage :
>" Bestandsuntersuchung 3
"’ Hammer StraRe 2. BA Projekt Nr.:
in Hamm 25-0331
INGENIEURGESELLSCHAFT | Auftraggeber : MaRstab:
PTM Dortmund mbH Stadt Hamm 1:10
Frische Luft 155 44319 Dortmund Tiefbau- und Grinflachenamt
Tel.: 0231/9271210 Gustav-Heinemann-Strale 10 Datum :
Fax.: 0231/92 7121 22 59065 Hamm 27.08.2025
Rammkernbohrungen und Schiurfe RKB 1 bis SCH 5




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155

44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

Q Projektnr.: 25-0331
% ’ Anlage: 4.1

Datum: 26.08.2025

Verwertungsklassen fiir Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Bestandsuntersuchung
Hammer Stralle 2.BA
in Hamm

Stadt Hamm

Tiefbau und Grinflachenamt
Gustav-Heinemann-Strale 10

Prufungs Nr.: 25-0331- 00001
Bereich: Fahrbahn
Fahrtrichtung: siehe Lageplan

Betriebskilometer: -

Bauabschnitt: -

Spur: -

Hoéhenlage: -

Material: Asphalt

entnommen am/durch: 17.06.25 / PTM Dortmund

59065 Hamm
Probenbezeichnung BK 1
Einbaulage DSB, ACT
Tiefe [cm] 0,0-9,0
Feststoff
Z PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/]
Auswertung

Verwertungsklasse

Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg] 0,29
PAK [mg/kg] 6,87
Abfallschliissel 17 03 02

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

FuBnoten und Hinweise:

Kaltmisch-
verfahren mit
Bindemittel
Nachweis
erforderlich
PAK < 0,03 mg/I

Grenzwerte nach BMU-Hinweis

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geandert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung ir Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) < 0,03 mg/I

Grenzwerte im Rahmer Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) < 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) < 0,1 mg/l

Abfallschlissel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenteerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155

44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

S
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Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.2
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte BM-0 - BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung (07/2021)

Prifungs Nr.:

25-0331- MP 1 EBV

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer Stralke 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Ausrichtung -
Tiefbau und Griinflachenamt Lagerung -
Gustav-Heinemann-Strake 10 Material / Bodenart: ~ Sand
59065 Hamm entnommen am/durch:  17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 1 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* (| BM-F1 BM-F2 | BM-F3
TOC [M.-%] 0,90 1 1 5 5 5 5
ROC [M.-%] - - - - - -
EOX [mglkg] n.n. 1 1 - - - -
KW (c10.c22) [mglkg] n.n. - 300 300 300 300 1000
KW (c10-ca0) [mglkg] n.n. - 600 600 600 600 2000
PAK g [mg/kg] n.n. 3 6 6 6 9 30
Benzo(a)pyren [mg/kg] n.n. 0,3 - - - - -
PCB; [mg/kg] n.n. 0,05 0,1 - - - -
Arsen [mglkg] 5,60 10 20 40 40 40 150
Blei [mglkg] 15,00 40 140 140 140 140 700
Cadmium [mglkg] 0,14 04 1 2 2 2 10
Chrom ges. [mglkg] 16,00 30 120 120 120 120 600
Kupfer [mglkg] 19,00 20 80 80 80 80 320
Nickel [mglkg] 17,00 15 100 100 100 100 350
Quecksilber [mglkg] n.n. 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium [mg/kg] n.n. 0,5 1 2 2 2 7
Zink [mglkg] 36,00 60 300 300 300 300 1200
Eluat MP 1 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* | BM-F1 BM-F2 | BM-F3
pH-Wert [ 8,20 - - 6,5-95(65-95]69-95|55-12,0
Leitfahigkeit [uS/cm] 323,00 - 350 350 500 500 2000
Sulfat [mg/l] 92,00 250 250 250 450 450 1000
PAK;5 [ug/l n.n. - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Naphthaline [ug/l] n.n. - 2 - - - -
PCB, [ug/l n.n. - 0,01 - - - -
Arsen [ug/l 5,30 - 13 12 20 85 100
Blei [ug/l n.n. - 43 35 90 250 470
Cadmium [ug/l n.n. - 4 3 3 10 15
Chrom ges. [ug/l] n.n. - 19 15 150 290 530
Kupfer [ug/l n.n. - 41 30 110 170 320
Nickel [ug/] n.n. - 31 30 30 150 280
Quecksilber [ug/] n.n. - 0,1 - - - -
Thallium [ug/] n.n. - 0,3 - - - -
Zink [ug/l n.n. - 210 150 160 840 1600
n.n. = nicht nachweisbar Die zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Priifberichten entnommen werden
Probenbezeichung MP 1 EBV
Einbauklasse BM-0*




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155 44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

S
(L 4

Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.3
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte BM-0 - BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung (07/2021)

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung
Hammer Stral’e 2.BA
in Hamm

Auftraggeber:  Stadt Hamm
Tiefbau und Griinflachenamt
Gustav-Heinemann-Stralie 10

Prifungs Nr.:

25-0331- MP 2 EBV

Bereich:

siehe Lageplan

Fahrtrichtung:

Betriebskilometer:

Bauabschnitt:

Ausrichtung

Lagerung

Material / Bodenart:

Sand

59065 Hamm entnommen am/durch:  17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 2 EBV BM-0 BM-0* || BM-F0* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
TOC [M.-%] 0,80 1 1 5 5 5 5
ROC [M.-%] - - - - - -
EOX [mg/kg] 0,70 1 1 - - - -
KW (c10-c20) [mg/kg] n.n. - 300 300 300 300 1000
KW (c10-ca0 [mg/kg] 100,00 - 600 600 600 600 2000
PAK g [mg/kg] 1,393 3 6 6 6 9 30
Benzo(a)pyren [mg/kg] 0,11 0,3 - - - - -
PCB; [mg/kg] n.n. 0,05 0,1 - - - -
Arsen [mg/kg] 4,90 10 20 40 40 40 150
Blei [mg/kg] 22,00 40 140 140 140 140 700
Cadmium [mg/kg] 0,30 0,4 1 2 2 2 10
Chrom ges. [mg/kg] 16,00 30 120 120 120 120 600
Kupfer [mg/kg] 22,00 20 80 80 80 80 320
Nickel [mg/kg] 16,00 15 100 100 100 100 350
Quecksilber [mg/kg] n.n. 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium [mg/kg] n.n. 0,5 1 2 2 2 7
Zink [mg/kg] 67,00 60 300 300 300 300 1200
Eluat MP 2 EBV BM-0 BM-0* || BM-F0* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
pH-Wert [ 8,30 - - 6,5-9,5(65-95]16,9-95(55-12,0
Leitfahigkeit [uS/cm] 267,00 - 350 350 500 500 2000
Sulfat [mg/1] 73,00 250 250 250 450 450 1000
PAK 5 [ug/ 0,055 - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Naphthaline [ug/l] n.n. - 2 - - - -
PCB;, [ug/] n.n. - 0,01 - - - -
Arsen [ug/] 8,20 - 13 12 20 85 100
Blei [ug/] n.n. - 43 35 90 250 470
Cadmium [ug/] n.n. - 4 3 3 10 15
Chrom ges. [ug/l] n.n. - 19 15 150 290 530
Kupfer [wg/m n.n. - 41 30 110 170 320
Nickel [ug/] n.n. - 31 30 30 150 280
Quecksilber [ug/] n.n. - 0,1 - - - -
Thallium [ug/] n.n. - 0,3 - - - -
Zink [ug/] n.n. - 210 150 160 840 1600
n.n. = nicht nachweisbar Die zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Priifberichten entnommen werden
Probenbezeichung MP 2 EBV
Einbauklasse BM-0*




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155

44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

S
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Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.4
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte BM-0 - BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung (07/2021)

Prifungs Nr.:

25-0331- MP 3 EBV

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer Stralke 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Ausrichtung -
Tiefbau und Griinflachenamt Lagerung -
Gustav-Heinemann-Strake 10 Material / Bodenart: ~ Sand
59065 Hamm entnommen am/durch:  17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 3 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* (| BM-F1 BM-F2 | BM-F3
TOC [M.-%] 0,60 1 1 5 5 5 5
ROC [M.-%] - - - - - -
EOX [mglkg] n.n. 1 1 - - - -
KW (c10.c22) [mglkg] n.n. - 300 300 300 300 1000
KW (c10-ca0) [mglkg] n.n. - 600 600 600 600 2000
PAK g [mglkg] 0,15 3 6 6 6 9 30
Benzo(a)pyren [mg/kg] n.n. 0,3 - - - - -
PCB; [mglkg] n.n. 0,05 0,1 - - - -
Arsen [mg/kg] n.n. 10 20 40 40 40 150
Blei [mg/kg] 13,00 40 140 140 140 140 700
Cadmium [mg/kg] n.n. 0,4 1 2 2 2 10
Chrom ges. [mglkg] 11,00 30 120 120 120 120 600
Kupfer [mglkg] 11,00 20 80 80 80 80 320
Nickel [mglkg] 11,00 15 100 100 100 100 350
Quecksilber [mglkg] n.n. 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium [mg/kg] n.n. 0,5 1 2 2 2 7
Zink [mglkg] 31,00 60 300 300 300 300 1200
Eluat MP 3 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* | BM-F1 BM-F2 | BM-F3
pH-Wert [ 8,30 - - 6,5-95(65-95]69-95|55-12,0
Leitfahigkeit [uS/cm] 127,00 - 350 350 500 500 2000
Sulfat [mg/l] 4,80 250 250 250 450 450 1000
PAK;5 [ug/l n.n. - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Naphthaline [ug/l] n.n. - 2 - - - -
PCB, [ug/l n.n. - 0,01 - - - -
Arsen [ug/l 3,50 - 13 12 20 85 100
Blei [ug/] n.n. - 43 35 90 250 470
Cadmium [ug/l n.n. - 4 3 3 10 15
Chrom ges. [ug/l] n.n. - 19 15 150 290 530
Kupfer [ug/l n.n. - 41 30 110 170 320
Nickel [ug/l n.n. - 31 30 30 150 280
Quecksilber [ug/] n.n. - 0,1 - - - -
Thallium [ug/] n.n. - 0,3 - - - -
Zink [ug/] n.n. - 210 150 160 840 1600
n.n. = nicht nachweisbar Die zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Priifberichten entnommen werden
Probenbezeichung MP 3 EBV
Einbauklasse BM-0




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155 44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

S
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Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.5
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte BM-0 - BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung (07/2021)

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung
Hammer Stral’e 2.BA
in Hamm

Auftraggeber:  Stadt Hamm
Tiefbau und Griinflachenamt
Gustav-Heinemann-Stralie 10

Prifungs Nr.:

25-0331- MP 4 EBV

Bereich:

siehe Lageplan

Fahrtrichtung:

Betriebskilometer:

Bauabschnitt:

Ausrichtung

Lagerung

Material / Bodenart:

Sand

59065 Hamm entnommen am/durch:  17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 4 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* (| BM-F1 BM-F2 BM-F3
TOC IM.-%] H + 1 1 5 5 5 5
ROC [M.-%] - - - - - -
EOX [mglkg] n.n. 1 1 - - - -
KW (c10-co2) [mg/kg] n.n. - 300 300 300 300 1000
KW (c10-ca0) [mg/kg] n.n. - 600 600 600 600 2000
PAK g [mg/kg] 5,558 3 6 6 6 9 30
Benzo(a)pyren [mg/kg] 0,41 + 0,3 - - - - -
PCB; [mg/kg] n.n. 0,05 0,1 - - - -
Arsen [mg/kg] 8,20 10 20 40 40 40 150
Blei [mg/kg] 24,00 40 140 140 140 140 700
Cadmium [mg/kg] 0,16 0,4 1 2 2 2 10
Chrom ges. [mg/kg] 12,00 30 120 120 120 120 600
Kupfer [mg/kg] 14,00 20 80 80 80 80 320
Nickel [mg/kg] 12,00 15 100 100 100 100 350
Quecksilber [mg/kg] n.n. 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium [mg/kg] n.n. 0,5 1 2 2 2 7
Zink [mg/kg] 51,00 60 300 300 300 300 1200
Eluat MP 4 EBV BM-0 BM-0* || BM-FO* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
pH-Wert [ 8,20 - - 6,5-95(65-95]69-95|55-12,0
Leitfahigkeit [uS/cm] 121,00 - 350 350 500 500 2000
Sulfat [mg/1] 5,60 250 250 250 450 450 1000
PAK;5 [ug/] n.n. - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Naphthaline [ug/ n.n. - 2 - - - -
PCB;, [ug/l n.n. - 0,01 - - - -
Arsen [ug/] 3,90 - 13 12 20 85 100
Blei [ug/l n.n. - 43 35 90 250 470
Cadmium [ug/ n.n. - 4 3 3 10 15
Chrom ges. [ug/] 6,60 - 19 15 150 290 530
Kupfer [ug/l] n.n. - 41 30 110 170 320
Nickel [ug/] n.n. - 31 30 30 150 280
Quecksilber [ug/l] 0,045 - 0,1 - - - -
Thallium [ng/M n.n. - 0,3 - - - -
Zink [ug/l n.n. - 210 150 160 840 1600
n.n. = nicht nachweisbar Die zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Priifberichten entnommen werden
Probenbezeichung MP 4 EBV
Einbauklasse BM-0*+

+ TOC: FuBnote 7, Tabelle 3, Anlage 1, EBV: Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert.
Fir den Feststoffparameter Benzo(a)pyren gibt es keine Unterscheidung der Klassen BM-0* bis BM-F3




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Frische Luft 155

44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122
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Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.6
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte BM-0 - BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung (07/2021)

Prifungs Nr.:

25-0331 -

MP 5 EBV

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer StraRe 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Ausrichtung -
Tiefbau und Griinflachenamt Lagerung -
Gustav-Heinemann-Strake 10 Material / Bodenart: ~ Sand
59065 Hamm entnommen am/durch: 17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 5 EBV BM-0 BM-0* BM-F1 BM-F2 | BM-F3
TOC IM.-%] H 1 1 5 5 5 5
ROC [M.-%] - - - - - -
EOX [mglkg] n.n. 1 1 - - - -
KW (c10-c22) [mg/kg] n.n. - 300 300 300 300 1000
KW (c10-ca0) [mg/kg] n.n. - 600 600 600 600 2000
PAK g [mglkg] 0,025 3 6 6 6 9 30
Benzo(a)pyren [mg/kg] n.n. 0,3 - - - - -
PCB; [mg/kg] n.n. 0,05 0,1 - - - -
Arsen [mg/kg] 13,00 10 20 40 40 40 150
Blei [mg/kg] 45,00 40 140 140 140 140 700
Cadmium [mg/kg] 0,19 0,4 1 2 2 2 10
Chrom ges. [mglkg] 19,00 30 120 120 120 120 600
Kupfer [mg/kg] 35,00 20 80 80 80 80 320
Nickel [mg/kg] 24,00 15 100 100 100 100 350
Quecksilber [mg/kg] n.n. 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium [mglkg] n.n. 0,5 1 2 2 2 7
Zink [mg/kg] 72,00 60 300 300 300 300 1200
Eluat MP 5 EBV BM-0 BM-0* BM-F1 BM-F2 | BM-F3
pH-Wert [] - - 6,5-95(65-95|69-95|55-12,0
Leitfahigkeit [uS/cm] - 350 350 500 500 2000
Sulfat [mg/l] 250 250 250 450 450 1000
PAK;5 [ug/l - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Naphthaline [ug/] - 2 R N N N
PCB;, [ug/l - 0,01 - - - -
Arsen [ug/l - 13 12 20 85 100
Blei [ug/] - 43 35 90 250 470
Cadmium [ng/] - 4 3 3 10 15
Chrom ges. [ug/ - 19 15 150 290 530
Kupfer [ug/l - 41 30 110 170 320
Nickel [ug/ - 31 30 30 150 280
Quecksilber [ug/l] - 0,1 N N N N
Thallium [ug/] - 0,3 R N N N
Zink [ug/] - 210 150 160 840 1600
n.n. = nicht nachweisbar Die zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Priifberichten entnommen werden
Probenbezeichung MP 5 EBV
Einbauklasse BM-F2




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH " Projektnr.: 25-0331
N .-
Frische Luft 155 44319 Dortmund " ’ Anlage: 4.7 1
Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122 Datum: 26.08.2025
Zuordnungswerte DKO - DKIIl nach Deponieverordnung (06/2020)
Projekt-Nummer 25-0331

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer Stral3e 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Spur: -
Tiefbau und Griinflachenamt Hohenlage: -
Gustav-Heinemann-Strafte 10 Material / Bodenart: siehe Anlage 3
59065 Hamm entnommen am/durch: 17.06.25 / PTM Dortmund
Feststoff MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 DK O DK I DK I DK Il
2 BTEX [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 6
2 PCB;, [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1
Glihverlust M-%] 4,20 1,10 1,80 2,50 2,60 3 3 5 10
TOC [M-%] 1,10 0,90 0,90 1,80 3,70 1 1 3 6
lipophile Stoffe [M-%] n.n. 0,041 n.n. n.n. n.n. 0,1 0,4 0,8 4
KW [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 500
> PAK (EPA) [mglkg] n.n. 1,355 n.n. 9,007 0,888 30
AT4 [mg O,/g] 5 5 5 5
Brennwert Ho [MJ/kg] 6 6 6 6
GBR21 [L/kg] 20 20 20 20
RC [M-%] 0,70
Eluat MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 DK 0 DK I DK I DK Il
pH-Wert [-] 8,60 12,20 8,90 9,20 9,90 55-13 55-13 55-13 | 4,0-13
DOC [mg/l] 1,60 5,00 1,10 n.n. 1,00 50 50 80 100
Phenolindex [mg/l] n.n. 0,0053 n.n. n.n. n.n. 0,1 0,2 50 100
Fluorid [mg/l] 2,70 n.n. 0,42 0,27 0,19 1 5 15 50
Chlorid [mg/l] 0,60 3,80 n.n. 0,75 0,56 80 1500 1500 2500
Sulfat [mg/l] 37,00 15,00 1,10 1,20 3,90 100 2000 2000 5000
Wasserl. Anteil [mgl] 108,00 398,00 54,00 46,00 56,00 400 3000 6000 10000
Cyanid, I.fr. [mg/I] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,01 0,1 0,5 1
Antimon [mg/I] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,006 0,03 0,07 0,5
Arsen [mg/l] 0,0027 n.n. 0,003 0,0039 0,018 0,05 0,2 0,2 2,5
Barium [mgl] 0,016 0,41 0,0037 0,0044 0,0051 2 5 10 30
Blei [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,05 0,2 1 5
Cadmium [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,004 0,05 0,1 0,5
Chrom ges. [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,0012 0,05 0,3 1 7
Kupfer [mg/l] 0,0044 n.n. n.n. n.n. 0,0016 0,2 1 5 10
Molybdan [mg/l] 0,0039 0,0014 0,0016 0,0015 0,0014 0,05 0,3 1 3
Nickel [mg/I] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,04 0,2 1 4
Quecksilber [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,001 0,005 0,02 0,2
Selen [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,01 0,03 0,05 0,7
Zink [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,4 2 5 20
n.n. = nicht nachweisbar
Probenbezeichung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5
Deponieklasse DK 0° DK O DK O DK 0° DK 0°
Abfallschliissel: 17 05 04 17 05 04 17 05 04 17 05 04 17 05 04

°Ausnahmeregelung siehe nachfolgende Anlagenseite
Die den Analysen zugrunde liegenden DIN-Normen kénnen den Prifberichten enthommen werden




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122
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Projektnr.: 25-0331
Anlage: 4.7.2
Datum: 26.08.2025

Zuordnungswerte DKO - DKIIl nach Deponieverordnung (06/2020)

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung
Hammer Stralle 2.BA
in Hamm

Auftraggeber:  Stadt Hamm
Tiefbau und Grinflachenamt
Gustav-Heinemann-Strafte 10
59065 Hamm

Priifungs Nr.:

25-0331- MP1

Bereich:

siehe Lageplan

Fahrtrichtung:

Betriebskilometer:

Bauabschnitt:

Spur:

Hoéhenlage:

Material / Bodenart:

siehe Anlage 3

entnommen am/durch:

17.06.25 / PTM Dortmund

FuRnoten/Bemerkungen der Deponieverordnung bzw Erlauterungen zu den Schadstoffgehalten:

Gluhverlust nach Fuflnote 2, Tabelle 2, Absatz 2, Anhang 3, DepV: TOC kann gleichwertig zu Glihverlust angewandt werden.

nach Satz 9, Absatz 2, Anhang 3, DepV: Uberschreitungen der Parameter Gliihverlust und TOC werden nicht

TOC berlcksichtigt, da diese durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden. Ohne Zustimmung der zustandigen

Behdrde bzw. der Deponie ergibt sich eine Deponieklasse von DK I

Flourid

nach Satz 3, Kapitel 2, Anhang 3, DepV: Bei einer Uberschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert
Uberschreitende Messwert maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht durch
die FuBnoten der Tabelle hthere Uberschreitungen zugelassen werden. Ohne eine Zustimmung der zusténdigen
Behorde bzw. der Deponie ergibt sich die Deponieklasse DK |




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

D
S

Projektnr.: 25-0331
47.3
26.08.2025

Anlage:

Datum:

Zuordnungswerte DKO - DKIIl nach Deponieverordnung (06/2020)

Priifungs Nr.:

25-0331- MP4

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer Stralle 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Spur: -
Tiefbau und Griinflachenamt Hohenlage: -
Gustav-Heinemann-Strafte 10 Material / Bodenart: siehe Anlage 3
59065 Hamm entnommen am/durch: 17.06.25 / PTM Dortmund
FuRnoten/Bemerkungen der Deponieverordnung bzw Erlauterungen zu den Schadstoffgehalten:
TOC nach Fuflnote 2, Tabelle 2, Absatz 2, Anhang 3, DepV: TOC kann gleichwertig zu Glihverlust angewandt werden.




Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund

Tel.: 0231 9271210 Fax.: 0231 92712122

D
S

Projektnr.: 25-0331
474
26.08.2025

Anlage:

Datum:

Zuordnungswerte DKO - DKIIl nach Deponieverordnung (06/2020)

Priifungs Nr.:

25-0331- MP5

Bauvorhaben: Bestandsuntersuchung Bereich: siehe Lageplan
Hammer Stralle 2.BA Fahrtrichtung: -
in Hamm Betriebskilometer: -
Bauabschnitt: -
Auftraggeber:  Stadt Hamm Spur: -
Tiefbau und Griinflachenamt Hohenlage: -
Gustav-Heinemann-Strafte 10 Material / Bodenart: siehe Anlage 3
59065 Hamm entnommen am/durch: 17.06.25 / PTM Dortmund
FuRnoten/Bemerkungen der Deponieverordnung bzw Erlauterungen zu den Schadstoffgehalten:
TOC nach Fuflnote 2, Tabelle 2, Absatz 2, Anhang 3, DepV: TOC kann gleichwertig zu Glihverlust angewandt werden.




DOC-27-26348648-DE-P1

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598

eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH

Paul Gilbert
Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

PRUFBERICHT

Auftrag

2481431 25-0331

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

15.07.2025

Kundennr.

20123508

Analysennr. 773644 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 10.07.2025
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BK 1

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 99,2 0,1 DIN EN 14346 : 2'207-03, Verfahren
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Naphthalin mg/kg <0,10 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,10 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,10 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,10 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg 1,6 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mg/kg 0,50 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg 1,2 po) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg 0,90 re) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,57 re) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg 0,91 re) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,38 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,15 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg 0,29 re) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,10 Pe 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,23 re) 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,14 re 0,1 DIN 38414-23 : 2002-02
Summe PAK (EPA) mg/kg 6,87 ¥ Berechnung aus Messwerten der

Einzelparameter

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
Temperatur Eluat °C 24,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,5 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 105 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da Matrixeffekte eine Verdnderung des Verhéltnisses von Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,

AG Kiel

HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschaftsfuhrer

Dr. Paul Wimmer

Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmuhl

78NS
IS Akkreditierungsstelle
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DOC-27-26348648-DE-P2

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 15.07.2025
Kundennr. 20123508
PRUFBERICHT
Auftrag 2481431 25-0331
Analysennr. 773644 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung BK 1

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

30% Anthracen,Pyren,Phenanthren,Fluoranthen,Chrysen,Benzo(a)anthracen

0,15mg/kg Benzo(a)pyren,Indeno(1,2,3-
c,d)pyren,Benzo(k)fluoranthen,Benzo(g,h,i)perylen,Benzo(b)fluoranthen

8% elektrische Leitfahigkeit

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

Beginn der Priifungen: 10.07.2025
Ende der Priifungen: 15.07.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Herr Dominic Koll, Tel. 0431/22138-582

Seite 2 von 2
AG Kiel Geschéftsfiihrer \\\‘g/l/’g
HRB 26025 Dr. Paul Wimmer 3 =
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L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH -

Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Prifbericht-Nr.: 2025

unsere Auftragsnummer

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

P233146 /1
25214281 / 006

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 1 EBV

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 7,2 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 89,7 0,1 DIN EN 15934: 2012-112
Aufschluss mit Kénigswasser + DIN EN 13657: 2003-012 o4
Arsen mg/kg TM 5,6 3,3 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Blei mg/kg TM 15 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Cadmium mg/kg TM 0,14 0,13 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Chrom ges. mg/kg TM 16 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Kupfer mg/kg TM 19 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Nickel mg/kg TM 17 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Quecksilber mg/kg TM <0,067 0,067 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Thallium mglkg TM <0,17 0,17 DIN EN 16171: 2017-01° o
Zink mg/kg TM 36 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
TOC Masse-% TM 0,9 0,1 DIN 19539: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 124(')(1)3_9092? 25_01 1V.m. LAGA

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233146 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Akkreditierungsstelle




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 50 E\l/l\\/l/gzl 12%(1):93_9092925_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. berechnet >

EOX mg/kg TM <0,30 0,30 DIN 38414-17: 2017-012 »

PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 17322: 2021-032 5

Arsen mg/L 0,0053 0,0027 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Blei mg/L <0,0070 0,0070 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Cadmium mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Chrom ges. mg/L <0,0030 0,0030 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 ¢
Kupfer mg/L <0,0067 0,0067  |DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° o
Nickel mg/L <0,0067 0,0067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Quecksilber mg/L <0,000033 0,000033 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o4
Thallium mg/L <0,000067 0,000067 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Zink mg/L <0,033 0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? o
Naphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Acenaphthylen Mg/l <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Acenaphthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Fluoren Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Phenanthren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Anthracen Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233146 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode
Fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Pyren pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benz(a)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Chrysen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(a)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(g,h,i)perylen yg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
iy PAK (16) ohne Naphinalin ug/L n.n. DIN 38407-39: 2011-09 5
1-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
2-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
fﬂt‘e’tf;]’;‘lﬁa“:’iﬁ’:;m” ug/L nn. 0,03 DIN 38407-39: 2011-09°
PCB 28 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 52 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 101 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 118 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 153 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 138 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 180 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
Summe PCB (7) Mg/l n.n. berechnet »

Sulfat mg/L 92 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
pH-Wert 8,2 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Leitfahigkeit uS/cm 323 gé[\'CEn':‘itggSTi:r?2$;jb'_<§"' auf
Eluat 2:1 DIN 19529: 2023-072 »
Eluat-Einwaage 2 zu 1 g 300 DIN 19529: 2023-072 »
Eluiervolumen 2 zu 1 mL 507 DIN 19529: 2023-072 2
Filtratvolumen mL 480 DIN 19529: 2023-072 »
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) ¢1Geotaix (D-PL-14570-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 3 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233146 / 1




L. GBAGROUP

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 4 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233146 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH -

Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Prifbericht-Nr.: 2025

unsere Auftragsnummer

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

P233147 /1
25214281 / 007

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 2 EBV

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 3,9 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 93,9 0,1 DIN EN 15934: 2012-112
Aufschluss mit Kénigswasser + DIN EN 13657: 2003-012 o4
Arsen mg/kg TM 4,9 3,3 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Blei mg/kg TM 22 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Cadmium mg/kg TM 0,30 0,13 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Chrom ges. mg/kg TM 16 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Kupfer mg/kg TM 22 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Nickel mg/kg TM 16 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Quecksilber mg/kg TM <0,067 0,067 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Thallium mglkg TM <0,17 0,17 DIN EN 16171: 2017-01° o
Zink mg/kg TM 67 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
TOC Masse-% TM 0,8 0,1 DIN 19539: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM 100 100 E\l}\\/j /521 124(')(1)3_9092? 25_01 1V.m. LAGA

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233147 /1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Akkreditierungsstelle




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 50 E\l/l\\/l/gzl 12%(1):93_9092925_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM 0,098 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 0,20 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM 0,20 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,14 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM 0,18 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,14 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,14 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,11 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,095 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,090 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 1,393 berechnet »

EOX mg/kg TM 0,70 0,30 DIN 38414-17: 2017-01 »

PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 17322: 2021-032 5

Arsen mg/L 0,0082 0,0027 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Blei mg/L <0,0070 0,0070 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Cadmium mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Chrom ges. mg/L <0,0030 0,0030 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 ¢
Kupfer mg/L <0,0067 0,0067  |DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° o
Nickel mg/L <0,0067 0,0067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Quecksilber mg/L <0,000033 0,000033 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o4
Thallium mg/L <0,000067 0,000067 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Zink mg/L <0,033 0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? o
Naphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Acenaphthylen Mg/l <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Acenaphthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Fluoren Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Phenanthren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Anthracen Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233147 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode
Fluoranthen pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Pyren pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benz(a)anthracen pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Chrysen ug/L 0,007 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(b)fluoranthen ug/L 0,015 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(k)fluoranthen ug/L 0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(a)pyren ug/L 0,009 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L 0,009 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(g,h,i)perylen ug/L 0,007 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
g’zug\‘/’)“e PAK (15) ohne Naphthalin ug/L 0,055 DIN 38407-39: 2011-09° ,
1-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
2-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
l\sﬂuemia“;‘m;mﬁg” ug/L n.n. 0,03 DIN 38407-39: 2011-09¢ 5
PCB 28 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 52 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 101 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 118 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 153 Mg/l <0,00050 0,00050 |[DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 138 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 180 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
Summe PCB (7) Mg/L n.n. berechnet »

Sulfat mg/L 73 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
pH-Wert 8,3 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Leitfahigkeit uS/cm 267 gé[“CEn':tf;g%;?si;1:;<;rr' auf
Eluat 2:1 DIN 19529: 2023-072 »
Eluat-Einwaage 2 zu 1 g 300 DIN 19529: 2023-072 »
Eluiervolumen 2 zu 1 mL 544 DIN 19529: 2023-072 »
Filtratvolumen mL 510 DIN 19529: 2023-072 »
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 »

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) o1Geotaix (D-PL-14570-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfithrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 3 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233147 / 1




L. GBAGROUP

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 4 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233147 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH -

Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Prifbericht-Nr.: 2025

unsere Auftragsnummer

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

P233148 /1
25214281 / 008

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 3 EBV

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 4.8 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 89,7 0,1 DIN EN 15934: 2012-112
Aufschluss mit Kénigswasser + DIN EN 13657: 2003-012 o4
Arsen mg/kg TM <3,3 3,3 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Blei mg/kg TM 13 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Cadmium mg/kg TM <0,13 0,13 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Chrom ges. mg/kg TM 11 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Kupfer mg/kg TM 11 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Nickel mg/kg TM 11 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Quecksilber mg/kg TM <0,067 0,067 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Thallium mglkg TM <0,17 0,17 DIN EN 16171: 2017-01° o
Zink mg/kg TM 31 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
TOC Masse-% TM 0,6 0,1 DIN 19539: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 124(')(1)3_9092? 25_01 1V.m. LAGA

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233148 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Akkreditierungsstelle




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 50 E\I/'\\/I/EL\] 12%?3?092925_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM 0,050 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,15 berechnet »

EOX mg/kg TM <0,30 0,30 DIN 38414-17: 2017-012 »

PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 17322: 2021-032 5

Arsen mg/L 0,0035 0,0027 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Blei mg/L <0,0070 0,0070 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Cadmium mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Chrom ges. mg/L <0,0030 0,0030 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 ¢
Kupfer mg/L <0,0067 0,0067  |DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° o
Nickel mg/L <0,0067 0,0067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Quecksilber mg/L <0,000033 0,000033 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o4
Thallium mg/L <0,000067 0,000067 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Zink mg/L <0,033 0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? o
Naphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Acenaphthylen Mg/l <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Acenaphthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Fluoren Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Phenanthren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Anthracen Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233148 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode
Fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Pyren pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benz(a)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Chrysen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(a)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(g,h,i)perylen yg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
(SE“E';Q/T‘* PAK (15) ohne Naphthalin ug/L n.n. DIN 38407-39: 2011-09 5
1-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
2-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
l\sﬂuemia“;‘ig;mﬁg” ug/L n.n. 0,03 DIN 38407-39; 2011-09¢ 5
PCB 28 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 52 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 101 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 118 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 153 Mg/l <0,00050 0,00050 |[DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 138 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 180 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
Summe PCB (7) Mg/L n.n. berechnet »

Sulfat mg/L 4.8 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
pH-Wert 8,3 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Leitfahigkeit uS/cm 127 gé[\lCErT’:li tf;g%;?ﬁi::bfm auf
Eluat 2:1 DIN 19529: 2023-072 »
Eluat-Einwaage 2 zu 1 g 300 DIN 19529: 2023-072 »
Eluiervolumen 2 zu 1 mL 507 DIN 19529: 2023-072 »
Filtratvolumen mL 480 DIN 19529: 2023-072 »
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 »

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) o1Geotaix (D-PL-14570-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 3 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233148 / 1




L. GBAGROUP

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 4 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233148 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH -

Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Prifbericht-Nr.: 2025

unsere Auftragsnummer

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

P233149 /1
25214281 / 009

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 4 EBV

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 6,5 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 95,8 0,1 DIN EN 15934: 2012-112
Aufschluss mit Kénigswasser + DIN EN 13657: 2003-012 o4
Arsen mg/kg TM 8,2 3,3 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Blei mg/kg TM 24 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Cadmium mg/kg TM 0,16 0,13 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Chrom ges. mg/kg TM 12 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Kupfer mg/kg TM 14 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Nickel mg/kg TM 12 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Quecksilber mg/kg TM <0,067 0,067 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Thallium mglkg TM <0,17 0,17 DIN EN 16171: 2017-01° o
Zink mg/kg TM 51 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
TOC Masse-% TM 57 0,1 DIN 19539: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 124(')(1)3_9092? 25_01 1V.m. LAGA

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233149 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Akkreditierungsstelle




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 50 E\l/l\\/l/gzl 12%(1):93_9092925_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM 0,30 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM 0,058 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 1,0 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM 0,99 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,53 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM 0,61 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,47 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,43 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,41 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM 0,13 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,33 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,30 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 5,558 berechnet »

EOX mg/kg TM <0,30 0,30 DIN 38414-17: 2017-012 »

PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 17322: 2021-032 5

Arsen mg/L 0,0039 0,0027 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Blei mg/L <0,0070 0,0070 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Cadmium mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Chrom ges. mg/L 0,0066 0,0030 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 ¢
Kupfer mg/L <0,0067 0,0067  |DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° o
Nickel mg/L <0,0067 0,0067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Quecksilber mg/L 0,000045 0,000033 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o4
Thallium mg/L <0,000067 0,000067 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Zink mg/L <0,033 0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? o
Naphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Acenaphthylen Mg/l <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Acenaphthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Fluoren Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Phenanthren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Anthracen Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233149 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode
Fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Pyren pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benz(a)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Chrysen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(a)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(g,h,i)perylen yg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
(SE“E';Q/T‘* PAK (15) ohne Naphthalin ug/L n.n. DIN 38407-39: 2011-09 5
1-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
2-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
fﬂﬁﬂiaﬁﬁﬁ;ﬁ? ug/L nn. 0,03 DIN 38407-39: 2011-09°
PCB 28 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 52 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 101 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 118 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 153 Mg/l <0,00050 0,00050 |[DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 138 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 180 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
Summe PCB (7) Mg/L n.n. berechnet »

Sulfat mg/L 5,6 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 2
pH-Wert 8,2 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Leitfahigkeit uS/cm 121 gé[\'CEn':‘i tf;g?é::ﬁi::bfm auf
Eluat 2:1 DIN 19529: 2023-072 »
Eluat-Einwaage 2 zu 1 g 300 DIN 19529: 2023-072 »
Eluiervolumen 2 zu 1 mL 562 DIN 19529: 2023-072 2
Filtratvolumen mL 530 DIN 19529: 2023-072 »
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) o1Geotaix (D-PL-14570-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 3 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233149 / 1




L. GBAGROUP

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 4 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233149 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH -

Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Prifbericht-Nr.: 2025

unsere Auftragsnummer

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

P233150 /1
25214281 / 010

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 5 EBV

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 5,8 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 93,3 0,1 DIN EN 15934: 2012-112
Aufschluss mit Kénigswasser + DIN EN 13657: 2003-012 o4
Arsen mg/kg TM 13 3,3 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Blei mg/kg TM 45 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Cadmium mg/kg TM 0,19 0,13 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Chrom ges. mg/kg TM 19 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Kupfer mg/kg TM 35 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Nickel mg/kg TM 24 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Quecksilber mg/kg TM <0,067 0,067 DIN EN 16171: 2017-012 o4
Thallium ma/kg T™M <0,17 0,17 DIN EN 16171: 2017-01° o
Zink mg/kg TM 72 4,0 DIN EN 16171: 2017-012 o4
TOC Masse-% TM 3,1 0,1 DIN 19539: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 124(')(1)3_9092? 25_01 1V.m. LAGA

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233150 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

Akkreditierungsstelle




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 50 E\l/l\\/l/gzl 12%(1):93_9092925_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,025 berechnet »

EOX mg/kg TM <0,30 0,30 DIN 38414-17: 2017-012 »

PCB 28 mg/kg TM 0,0013 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 52 mg/kg TM 0,0012 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 101 mg/kg TM 0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 138 mg/kg TM 0,0014 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 153 mg/kg TM 0,0012 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »

PCB 180 mg/kg TM 0,0014 0,0010 DIN EN 17322: 2021-032 »
Summe PCB (7) mg/kg TM <0,01 0,01 DIN EN 17322: 2021-032 5

Arsen mg/L 0,055 0,0027 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Blei mg/L <0,0070 0,0070 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Cadmium mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Chrom ges. mg/L <0,0030 0,0030 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 ¢
Kupfer mg/L <0,0067 0,0067  |DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° o
Nickel mg/L <0,0067 0,0067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Quecksilber mg/L <0,000033 0,000033 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o4
Thallium mg/L <0,000067 0,000067 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 o
Zink mg/L <0,033 0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? o
Naphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Acenaphthylen Mg/l <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Acenaphthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Fluoren Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Phenanthren ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Anthracen Mg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233150 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode
Fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Pyren pg/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benz(a)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Chrysen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 ,
Benzo(b)fluoranthen ug/L 0,005 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(a)pyren ug/L 0,006 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,004 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/L 0,006 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
Benzo(g,h,i)perylen yg/L 0,007 0,004 DIN 38407-39: 2011-092 »
iy PAK (16) ohne Naphinalin ug/L 0,026 DIN 38407-39: 2011-09 5
1-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
2-Methylnaphthalin ug/L <0,010 0,010 DIN 38407-39: 2011-092 »
fﬂt‘e’tf;]’;‘lﬁa“:’iﬁ’:;m” ug/L nn. 0,03 DIN 38407-39: 2011-09°
PCB 28 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 52 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 101 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 118 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 153 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 138 Mg/l <0,00050 0,00050 [DIN 38407-37: 2013-112 5
PCB 180 ug/L <0,00050 0,00050 |DIN 38407-37: 2013-112 5
Summe PCB (7) Mg/l n.n. berechnet »

Sulfat mg/L 15 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
pH-Wert 8,6 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Leitfahigkeit uS/cm 121 gé[\'CEn':‘i tgg%;ﬁgiﬂ:;‘;’”' auf
Eluat 2:1 DIN 19529: 2023-072 »
Eluat-Einwaage 2 zu 1 g 300 DIN 19529: 2023-072 »
Eluiervolumen 2 zu 1 mL 539 DIN 19529: 2023-072 2
Filtratvolumen mL 510 DIN 19529: 2023-072 »
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) ¢1Geotaix (D-PL-14570-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 3 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233150 / 1




L. GBAGROUP

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 4 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233150 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Priifbericht-Nr.: 2025P233141 /1
unsere Auftragsnummer 25214281 / 001

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

04.08.2025
durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden
25-0331

MP 1

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 7,2 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 78,2 0,1 DIN EN 14346: 2007-03¢ >
Glihverlust (550°C) Masse-% TM 4.2 0,1 DIN EN 15169: 2007-05? »
TOC Masse-% TM 1,1 0,1 DIN EN 15936: 2012-112 5
Restkohlenstoff (ROC) Masse-% TM 0,7 0,1 giﬁf;gc:i%%sfi?;?nliag) )
Benzol mg/kg T™M <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07¢ »
Toluol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07¢ »
Ethylbenzol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
m-/p-Xylol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07¢ »
o-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet
Styrol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Cumol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233141 / 1

Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 15308: 2016-122 >
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\I/l\\/l /521 12‘(1)(1)3?0929 25_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05°
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Phenanthren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)+Kk)fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. 0,75 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Extrahierbare lipophile Stoffe Masse-% TM <0,030 0,030 LAGA KW/04: 2019-092 »
Eluat-Einwaage g 128 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Eluiervolumen mL 972 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
Filtratvolumen mL 960 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
pH-Wert 8,6 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,5 DIN 38404-4:1976-122 »

DOC mg/L 1,6 1,0 DIN EN 1484: 2019-042 »
Phenolindex mg/L <0,0050 0,0050 DIN EN ISO 14402: 1999-122 5
Arsen mg/L 0,0027 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium mg/L <0,00030 0,00030 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer mg/L 0,0044 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber mg/L <0,00020 0,00020 [DIN EN ISO 12846: 2012-082 5
Zink mg/L <0,010 0,010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chlorid mg/L 0,60 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 25
Sulfat mg/L 37 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Cyanid I. freis. (CFA) mg/L <0,010 0,0050 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 >

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233141 / 1




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

Fluorid mg/L 2,7 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 2
Barium mg/L 0,016 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Molybdan mg/L 0,0039 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Antimon mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Selen mg/L <0,0020 0,0020 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Abdampfriickstand mg/L 108 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 108 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Wasserlaslicher Anteil Masse-% TM 0,10 0,010 DIN 38409-1 (H1): 1987-012 »
E—— JSiem 42 DIN EN 27638 B0 K. o
Aussehen klar organoleptisch 2

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)
Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233141 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Priifbericht-Nr.: 2025P233142 /1
unsere Auftragsnummer 25214281 / 002

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

04.08.2025

durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden

25-0331
MP 2

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 3,9 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 94,5 0,1 DIN EN 14346: 2007-03¢ >
Glihverlust (550°C) Masse-% TM 1,1 0,1 DIN EN 15169: 2007-05? »
TOC Masse-% TM 0,9 0,1 DIN EN 15936: 2012-112 5
Benzol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
Toluol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Ethylbenzol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
o-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet
Styrol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Cumol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233142 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 15308: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 12%(1):93_90929 25_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM 0,074 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 0,19 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »

Pyren mg/kg TM 0,19 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,15 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM 0,18 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)Hk)fluoranthen mg/kg TM 0,28 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,11 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,097 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,084 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) mg/kg TM 1,355 0,75 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Extrahierbare lipophile Stoffe Masse-% TM 0,041 0,030 LAGA KW/04: 2019-092 »
Eluat-Einwaage g 106 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
Eluiervolumen mL 994 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Filtratvolumen mL 980 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
pH-Wert 12,2 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,5 DIN 38404-4:1976-122 ,

DOC mg/L 5,0 1,0 DIN EN 1484: 2019-042 »
Phenolindex mg/L 0,0053 0,0050 DIN EN ISO 14402: 1999-122 »
Arsen mg/L <0,00050 0,00050 |DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium mg/L <0,00030 0,00030 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber mg/L <0,00020 0,00020 [DIN EN ISO 12846: 2012-082 5
Zink mg/L <0,010 0,010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chlorid mg/L 3,8 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 2
Sulfat mg/L 15 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Cyanid I. freis. (CFA) mg/L <0,010 0,0050 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 5
Fluorid mg/L <1,0 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 25

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233142 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

Barium mg/L 0,41 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Molybdan mg/L 0,0014 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Antimon mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Selen mg/L <0,0020 0,0020 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Abdampfriickstand mg/L 398 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 398 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Wasserlaslicher Anteil Masse-% TM 0,39 0,010 DIN 38409-1 (H1): 1987-012 5
Leitfahigkeit uS/cm 2390 géNCEn':tE(;g?é::si:xbf”' auf
Aussehen klar organoleptisch »

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)
Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233142 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Priifbericht-Nr.: 2025P233143 / 1
unsere Auftragsnummer 25214281 / 003

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

04.08.2025

durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden

25-0331
MP 3

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 4.8 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 87,2 0,1 DIN EN 14346: 2007-03¢ >
Glihverlust (550°C) Masse-% TM 1,8 0,1 DIN EN 15169: 2007-05? »
TOC Masse-% TM 0,9 0,1 DIN EN 15936: 2012-112 5
Benzol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
Toluol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Ethylbenzol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
o-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet
Styrol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Cumol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233143 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 15308: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 12%(1):93_90929 25_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »

Pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)Hk)fluoranthen mg/kg TM 0,071 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 2
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) mg/kg TM <0,75 0,75 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Extrahierbare lipophile Stoffe Masse-% TM <0,030 0,030 LAGA KW/04: 2019-092 »
Eluat-Einwaage g 115 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
Eluiervolumen mL 985 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Filtratvolumen mL 970 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
pH-Wert 8,9 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,4 DIN 38404-4:1976-122 ,

DOC mg/L 1,1 1,0 DIN EN 1484: 2019-042 »
Phenolindex mg/L <0,0050 0,0050 DIN EN ISO 14402:1999-122 ,
Arsen mg/L 0,0030 0,00050 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium mg/L <0,00030 0,00030 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber mg/L <0,00020 0,00020 [DIN EN ISO 12846: 2012-082 5
Zink mg/L <0,010 0,010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chlorid mg/L <0,10 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Sulfat mg/L 1,1 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Cyanid I. freis. (CFA) mg/L <0,010 0,0050 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 5
Fluorid mg/L 0,42 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 25

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233143 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

Barium mg/L 0,0037 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 5
Molybdéan mg/L 0,0016 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Antimon mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 5
Selen mg/L <0,0020 0,0020 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Abdampfriickstand mg/L 54 10 DIN 38409-2:1987-032
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 54 10 DIN 38409-2:1987-03¢ »
Wasserloslicher Anteil Masse-% TM 0,052 0,010 DIN 38409-1 (H1): 1987-012 »
Leitfahigkeit uS/cm 49,1 gé[\'CEn':‘ittzeigsTBé::si:;jbfrr' auf
Aussehen klar organoleptisch »

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)
Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233143 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Priifbericht-Nr.: 2025P233144 /1
unsere Auftragsnummer 25214281 / 004

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

04.08.2025

durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden

25-0331
MP 4

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 6,5 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 96,9 0,1 DIN EN 14346: 2007-03¢ >
Glihverlust (550°C) Masse-% TM 2,5 0,1 DIN EN 15169: 2007-05? »
TOC Masse-% TM 1,8 0,1 DIN EN 15936: 2012-112 5
Benzol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
Toluol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Ethylbenzol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
o-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet
Styrol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Cumol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233144 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 15308: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 12%(1):93_90929 25_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM 0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM 0,54 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM 0,097 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 1,5 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »

Pyren mg/kg TM 1,5 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,88 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM 1,0 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)Hk)fluoranthen mg/kg TM 1,5 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,70 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM 0,17 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,56 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,51 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) mg/kg TM 9,007 0,75 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Extrahierbare lipophile Stoffe Masse-% TM <0,030 0,030 LAGA KW/04: 2019-092 »
Eluat-Einwaage g 103 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
Eluiervolumen mL 997 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Filtratvolumen mL 980 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
pH-Wert 9,2 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,3 DIN 38404-4:1976-122 ,

DOC mg/L <1,0 1,0 DIN EN 1484: 2019-042 »
Phenolindex mg/L <0,0050 0,0050 DIN EN ISO 14402:1999-122 ,
Arsen mg/L 0,0039 0,00050 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium mg/L <0,00030 0,00030 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber mg/L <0,00020 0,00020 [DIN EN ISO 12846: 2012-082 5
Zink mg/L <0,010 0,010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chlorid mg/L 0,75 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 2
Sulfat mg/L 1,2 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Cyanid I. freis. (CFA) mg/L <0,010 0,0050 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 5
Fluorid mg/L 0,27 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 25

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233144 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

Barium mg/L 0,0044 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Molybdan mg/L 0,0015 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Antimon mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Selen mg/L <0,0020 0,0020 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Abdampfriickstand mg/L 46 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 46 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Wasserlaslicher Anteil Masse-% TM 0,045 0,010 DIN 38409-1 (H1): 1987-012 5
Leitfahigkeit uS/cm 49,3 géNCEn':tE(;g?é::si:xbf”' auf
Aussehen klar organoleptisch »

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)
Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233144 / 1



L. GBAGROUP

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Bruchstr. 5c - 45883 Gelsenkirchen

Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H

Frische Luft 155

44319 Dortmund-Wickede

Priifbericht-Nr.: 2025P233145 /1
unsere Auftragsnummer 25214281 / 005

Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

04.08.2025

durch den Auftraggeber

Auffiillung Boden

25-0331
MP 5

04.08.2025 - 26.08.2025

¢ (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Parameter Einheit Messwert BG Methode

krimelig,
Aussehen klumpig, steinig, organoleptisch 2

sandig

Farbe braun organoleptisch 2
Angelieferte Probenmenge kg 5,8 -2
Probenvorbereitung manuell DIN 19747 2009-072 »
Trockenriickstand Masse-% 94,3 0,1 DIN EN 14346: 2007-03¢ >
Glihverlust (550°C) Masse-% TM 2,6 0,1 DIN EN 15169: 2007-05? »
TOC Masse-% TM 3,7 0,1 DIN EN 15936: 2012-112 5
Benzol mglkg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
Toluol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Ethylbenzol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-07% »
o-Xylol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet
Styrol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
Cumol mg/kg TM <0,050 0,050 DIN EN ISO 22155: 2016-072 »
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 »

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Bericht beschriebenen Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Validitat der Ergebnisse ibernommen, sofern vom Kunden

bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen kdnnen. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium (ibernimmt keine Verantwortung fiir die Probenahme, sofern

diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehdrenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgefiihrt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche

Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht weder verdffentlicht noch auszugsweise vervielfaltigt werden. Bei einer etwaigen Konformitatsbewertung werden Messunsicherheiten nicht

beriicksichtigt.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97619 -0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2025P233145 / 1
Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer




L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

PCB 101 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 118 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 138 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

PCB 153 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 5

PCB 180 mg/kg TM <0,0010 0,0010 DIN EN 15308: 2016-122 ,

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. 0,01 DIN EN 15308: 2016-122 »
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 100 E\l}\\/j /521 12%(1):93_90929 25_01 LV.m. LAGA
Naphthalin mg/kg TM 0,069 0,050 DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN I1SO 18287: 2006-052 »
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Phenanthren mg/kg TM 0,12 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Fluoranthen mg/kg TM 0,087 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »

Pyren mg/kg TM 0,087 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,063 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Chrysen mg/kg TM 0,11 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(b)Hk)fluoranthen mg/kg TM 0,16 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,060 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,067 0,050 DIN ISO 18287: 2006-052 »
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,065 0,050 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Summe PAK (16) mg/kg TM 0,888 0,75 DIN 1SO 18287: 2006-052 »
Extrahierbare lipophile Stoffe Masse-% TM <0,030 0,030 LAGA KW/04: 2019-092 »
Eluat-Einwaage g 106 DIN EN 12457-4: 2003-01° »
Eluiervolumen mL 994 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
Filtratvolumen mL 980 DIN EN 12457-4: 2003-012 »
pH-Wert 9,9 DIN EN ISO 10523: 2012-042 »
Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,3 DIN 38404-4:1976-122 ,

DOC mg/L 1,0 1,0 DIN EN 1484: 2019-042 »
Phenolindex mg/L <0,0050 0,0050 DIN EN ISO 14402:1999-122 ,
Arsen mg/L 0,018 0,00050 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Blei mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium mg/L <0,00030 0,00030 [DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer mg/L 0,0016 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Nickel mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber mg/L <0,00020 0,00020 [DIN EN ISO 12846: 2012-082 5
Zink mg/L <0,010 0,010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chlorid mg/L 0,56 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 2
Sulfat mg/L 3,9 0,040 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 22
Cyanid I. freis. (CFA) mg/L <0,010 0,0050 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 5
Fluorid mg/L 0,19 0,030 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 25

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233145 / 1



L. GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert BG Methode

Barium mg/L 0,0051 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Chrom ges. mg/L 0,0012 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Molybdéan mg/L 0,0014 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Antimon mg/L <0,0010 0,0010 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Selen mg/L <0,0020 0,0020 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Abdampfriickstand mg/L 56 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 56 10 DIN 38409-2:1987-032 »
Wasserloslicher Anteil Masse-% TM 0,055 0,010 DIN 38409-1 (H1): 1987-012 »
Leitfahigkeit uSicm 66,3 gé[\'CEn':‘itggsTBé::sﬁ:;jbf"- auf
Aussehen klar organoleptisch »

Farbe farblos DIN EN ISO 7887: 2012-042 ,

Untersuchungslabor: 2GBA Gelsenkirchen (D-PL-14170-01) sGBA Pinneberg (D-PL-14170-01) 22GBA Herten (D-PL-14170-01)
Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausfilhrenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Gelsenkirchen, 26.08.2025

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2025P233145 / 1



L. GBAGROUP

Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Vertei|er | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priufprobe)

Auftraggeber: Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H
Probenbezeichnung: MP 1

GBA-Nummer: 25214281 001 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 04.08.2025 um 06:43
Probenahmeprotokoll: nein

Ordnungsgemafie Probenanlieferung: ja

Datum: 01.08.25 Kirzel: KE
Sortierung: nein separierte Stoffgruppen: Details siehe Priifbericht.
Zerkleinerung: nein Teilvolumen (1) / Teilmassen(kg): Details siehe Prifbericht.
Trocknung: ja Art: kriimelig, klumpig, steinig, sandig
Siebung: ja Siebschnitt: (mm)
Eluat unzerkleinert: ja Siebdurchgang: (9)

Siebriickstand: (9)

Analyse Siebriickstand: nein

Analyse Durchgang: nein

Analyse gesamt: nein
Teilung: nicht geteilt

Homogenisierung: manuell

Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):

Probe bearbeitet: 07.08.25 Kirzel: VeS
Rickstellprobe:  ja Probenmenge: 1 Glas
Datum: 07.08.25 Kirzel: VeS

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter



L. GBAGROUP

Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Vertei|er | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priufprobe)

Auftraggeber: Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H
Probenbezeichnung: MP 2

GBA-Nummer: 25214281 002 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 04.08.2025 um 06:43
Probenahmeprotokoll: nein

Ordnungsgemafie Probenanlieferung: ja

Datum: 01.08.25 Kirzel: KE
Sortierung: nein separierte Stoffgruppen: Details siehe Priifbericht.
Zerkleinerung: nein Teilvolumen (1) / Teilmassen(kg): Details siehe Prifbericht.
Trocknung: ja Art: kriimelig, klumpig, steinig, sandig
Siebung: ja Siebschnitt: (mm)
Eluat unzerkleinert: ja Siebdurchgang: (9)

Siebriickstand: (9)

Analyse Siebriickstand: nein

Analyse Durchgang: nein

Analyse gesamt: nein
Teilung: nicht geteilt

Homogenisierung: manuell

Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):

Probe bearbeitet: 07.08.25 Kirzel: VeS
Rickstellprobe:  ja Probenmenge: 1 Glas
Datum: 07.08.25 Kirzel: VeS

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter



L. GBAGROUP

Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Vertei|er | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priufprobe)

Auftraggeber: Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H
Probenbezeichnung: MP 3

GBA-Nummer: 25214281 003 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 04.08.2025 um 06:43
Probenahmeprotokoll: nein

Ordnungsgemafie Probenanlieferung: ja

Datum: 01.08.25 Kirzel: KE
Sortierung: nein separierte Stoffgruppen: Details siehe Priifbericht.
Zerkleinerung: nein Teilvolumen (1) / Teilmassen(kg): Details siehe Prifbericht.
Trocknung: ja Art: kriimelig, klumpig, steinig, sandig
Siebung: ja Siebschnitt: (mm)
Eluat unzerkleinert: ja Siebdurchgang: (9)

Siebriickstand: (9)

Analyse Siebriickstand: nein

Analyse Durchgang: nein

Analyse gesamt: nein
Teilung: nicht geteilt

Homogenisierung: manuell

Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):

Probe bearbeitet: 07.08.25 Kirzel: VeS
Rickstellprobe:  ja Probenmenge: 1 Glas
Datum: 07.08.25 Kirzel: VeS

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter



L. GBAGROUP

Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Vertei|er | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priufprobe)

Auftraggeber: Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H
Probenbezeichnung: MP 4

GBA-Nummer: 25214281 004 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 04.08.2025 um 06:43
Probenahmeprotokoll: nein

Ordnungsgemafie Probenanlieferung: ja

Datum: 01.08.25 Kirzel: KE
Sortierung: nein separierte Stoffgruppen: Details siehe Priifbericht.
Zerkleinerung: nein Teilvolumen (1) / Teilmassen(kg): Details siehe Prifbericht.
Trocknung: ja Art: kriimelig, klumpig, steinig, sandig
Siebung: ja Siebschnitt: (mm)
Eluat unzerkleinert: ja Siebdurchgang: (9)

Siebriickstand: (9)

Analyse Siebriickstand: nein

Analyse Durchgang: nein

Analyse gesamt: nein
Teilung: nicht geteilt

Homogenisierung: manuell

Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):

Probe bearbeitet: 07.08.25 Kirzel: VeS
Rickstellprobe:  ja Probenmenge: 1 Glas
Datum: 07.08.25 Kirzel: VeS

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter



L. GBAGROUP

Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Vertei|er | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priufprobe)

Auftraggeber: Ing.-Ges. PTM Dortmund m.b.H
Probenbezeichnung: MP 5

GBA-Nummer: 25214281 005 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 04.08.2025 um 06:43
Probenahmeprotokoll: nein

Ordnungsgemafie Probenanlieferung: ja

Datum: 01.08.25 Kirzel: KE
Sortierung: nein separierte Stoffgruppen: Details siehe Priifbericht.
Zerkleinerung: nein Teilvolumen (1) / Teilmassen(kg): Details siehe Prifbericht.
Trocknung: ja Art: kriimelig, klumpig, steinig, sandig
Siebung: ja Siebschnitt: (mm)
Eluat unzerkleinert: ja Siebdurchgang: (9)

Siebriickstand: (9)

Analyse Siebriickstand: nein

Analyse Durchgang: nein

Analyse gesamt: nein
Teilung: nicht geteilt

Homogenisierung: manuell

Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):

Probe bearbeitet: 07.08.25 Kirzel: VeS
Rickstellprobe:  ja Probenmenge: 1 Glas
Datum: 07.08.25 Kirzel: VeS

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter



\J

. . 99>, Ingenieurgesellschaft
Protokoll {iber die Entnahme von 2  bTM Dortmund mbH

Feststoffproben nach Auftragsvorgaben Frische Luft 155, 44319 Dortmund
Tel.:(0231) 92 71 210

Fax: (0231) 92 71 21 22

Projekt-Nr.: 25-0331 Anlage: 6 Mail: dortmund@ptm.net
Projekt: Bestandsuntersuchung Hammer StralRe 2. BA in Hamm
Auftraggeber: Stadt Hamm, Tiefbau- und Griinflichenamt, Gustav-Heinemann-Strafte 10, 59065 Hamm

Datum der Probennahme: Uhrzeit:

17.06.2025 ca. 08:00 bis 12:00 Uhr

Probennehmer: Herr Pavlidis, Herr Cieplinski (beide PTM Dortmund)

Anwesende Personen:

Grund der PrObennahme: Verwertung und Entsorgung

[] Niederschlag

Witterung: trocken [] feucht

Vegetation:

Versiegelung: Asphalt Pflaster ] Beton

Ort der Entnahme: StraRenkdrper / Gehwege / Parkstreifen

Lageplan: Ja: Anlage: [ ] Nein

Entnommen aus: [ Haufwerk Schurf Rammkernbohrung
[ ] Flachenuntersuchung O

Entnahmegerat: Rammkernsonde / Schaufel + Schlagbohrer

Entnahmetiefe: 0,05 m  bis 0,70 m unter GOK

Art des Materials: [] straBenaufbruch / Frasgut naturlicher Boden / Fels
] Haufwerk aus O

Auffiillung [4] Fremdanteile: Betonbruch, Schlacke

Materialbeschreibung: Kies, Sand, Schluff

Farbe: Geruch: Konsistenz: \yeich

diverse

Materialherkunft ei Hautwerk):

Lagerunngauer (bis zur Beprobung):

Haufwerksgrofie: ca. m? / to beprobte Flache: ca. m?
Probenbezeichnung:  Mp 1. MP 2, MP 3, MP 4, MP 5
] Einzelprobe 5 Mischprobe aus 16  Einzelproben

[] Sammelprobe: daraus: 5 Laborproben

"Reduzierung der gem. PN98 erfoderlichen Anzahl der Labor-/ Mischproben aufgrund hoher Gleichférmigkeit des Materials (iber den gesamten Beprobungsabschnitt"

Probenbehalter aus: Kunststoff Glas ] Metall

Probenbehandlung vor Ort: homogenisiert

Probenmenge:

Probentransport und -lagerung:

Untersuchungsstelle:

kg

kahl, trocken, dunkel

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH, Gelsenkirchen

Dortmund

den 31.07.2025 . QA P

Ort

Datum Unterschrift

Unterschrift Anwesende Person:




